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Cependant il y a des reliefs produits par la lumiére, ¢t ces re-
liefs ne sont pas une invention de la réclame; ils sont méme faciles
~ aexéeuler, et il est étonnant que ce procédé ne se soit pas davan-
~ tage alfirmé. . 5 :

Nous avons déja exposé les propriéiés de la gélatine et nous
avons fait observer qu’elle se gonfle dans P'eau froide; mais la gé-
latine imbibée de chromate de potasse et impressionnée par la la-
miére ne posséde pascette propriété. :

Si Pon expose sous une image négative la gélatine ainsi préparée,
elle perd la faculté de se gonfler aux endroils qui se trouvent sous

: les parties transparentes; elle la con-

b | serve, au contraire, aux endroits non

L\W ‘ affectés par la lumiére. Par suite, si

: _ Pon plonge dans Veau la couche de

Klg: 03, — Empreinie en plitre do. gulatine qui a élé: exposée’-sous: un
a gélatine chromée.

! dessin, les parlies non impressionnées
se gonflent, les parties insolées restent en creux. De la un véri-
table relief : les clairs en saillie, les sombres en creux, et ce re-
lief est si accusé qu’on peut le mouler en platre. A cet effet, on le

_desséche avec du papier buvard, on le revét d’une couche d'huile,
a Paide d’un pinceau, et Pon verse par-dessus du platre gaché. Ce
platre prend aussitot, et donne un moule dont les ereux correspon-
dent aux saillies du modéle, et réciproquement.

Il semble au premier abord qu’il serait facile de faire servir le
relief de gélatine a la préparation d'une planche en relief, dont on
puisse tirer épreuve avec celle des caracléres métalliques servant
i l’impri'merie. Imaginons que la couche de gélatine chromatée soit
exposée sous un dessin. Les trails noirs empéchent la lumiére de
passer. La gélatine, plongée dans l'eau, se soulévera donc aux en-
droils correspondants et présentera le dessin en relief tel que la
typographie exige. Il n’y aurait donc plus qu’a mouler en platre et
verser du plomb dans le moule,  opération pratiquée tous les
jours, pour clicher les gravures sur bois. Malheureusement ce pro-
cédé se heurle & un obstacle en apparence insignifiant. Dans
le relief provenant du gonflement, les trails sont inécalement
¢levés. Or la typographie exige que tous les traits de la forme
se trouvent-au méme niveau. Si cetle condition n'est pas réalisée,
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il est impossible de les noircir et de les imprimer rézuliérement,

Par contre le cliché en plomb peut trés-hien servir pour la typo-
graphie si I'on y pratique les retouches convenables. I| ¥ a quelques
années, le commerce mit en vente des cachets ainsi préparés, mais
I’exécution était trop imparfaite, et ces reliefs perdirent ainsi la
faveur qui leur avait éLé acquise au début.

Depuis quelque temps la commission russe chargée de la prépa-
ration des papiers de I'Etat exécute, d’aprés ce procédé, des formes
mélalliques qui impriment dans la péte les filigranes en usage pour
la fabrication du papier-monnaie.

Il existe encore une autre maniére d'obtenir des reliefs en se ser-
vant d’une couche de géla-
tine impressionnée. C’est an
moyen de 'eau chaude. Elle
dissout, comme rous Pavens
vu plus haut, les parties qui
ont été soustraites a l'action
de la lumiére, et respecte
les parties impressionnées,
devenuesinsolubles. Ces der-
niéres restent donc en relief.

Il convient cependant de
prendre encore une derniére
précaution.  Soient, par
exemple, N, fiz. 9% a, un
négatif photographique, ¢ ¢
les parties opaques de ce né-
gatif et b les parties semi- 5
transparentes (les demi-teintes). Si I'on expose sous ce négalif une

couche g de gélatine chromatée (fig. 94 b) la lumiére pénétre inéga-
lement selon son intensité; elle attaque plus profondément les
parlies  transparentes , moins les parties semi-iransparentes el
n'exerce aucune aclion sur les parlies opaques.

1l 'se formera donc sous le négatif des couches insolubles d’épais-
seurs diverses, ainsi que cela est représenté fig. 94 b, Les om-
bres indiquent les parties devenues insolubles.

Si I'on plonge la couche de gélatine dans Peau. chaude (fig. 94 c),
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toutes les parties restées en blanc dans la figure se disselvent, par
suite les demi-teintes, n’adhérant pas au support, perdent leur point
d’appui et se déchirent. Il reste un relief présentant Iaspect de la
fig. 94 d. Les demi-teintes y y font défaut.

Pour éviter celte perturbation, il faut donner i la face impres-
sionnée une nouvelle base qui maintienne les demi-teintes. A cet
effet on presse contre la face impressionnée une feuille de papier
albuminé qui adhére trés-fortement 4 la surface de la couche de
gélatine. Si 'on plonge alors dans I'eau chaude, la premiére base P
se sépare de g. Les particules de gélatine restent adbérentes au
papier albuminé, les parties blanches de la fig. 94 b se dissolvent;
tous les demi-tons y y restent adhérents 4 la nouvelle base, comme
dans la fig. 94 e, et forment un relief.

(est 1a ce que Von appelle le procédé de transport. On peut
aussi, pour éviter 'inconvénient susdit, préparer les couches de gé-
latine sut une pellicule de collodion et exposer celte couche de col-
lodion, du coté du verso, sous le négatif. On obtient ainsi le relief
représenté fig. 94 e. Si Pon compare le relief décrit page 176, qui a
é16 oblenu par gonflement dans Teau froide (fig. 94 c) avec celui
qui a été préparé a leau chaude (fig. 94 ¢), on voit immédiate-
ment la différence. Dans le premier ce sont les parlies non impres-
sionnées qui se gonflent et qui ressortent en relief, dans le second

ce sont les parties impressionnées qui-deviennent saillantes.

S_ECTION 1V. — PHOTOGLYPTIE.

Maniere de rendre les demi-teintes ‘des photographies. — Maniére de pré-
parer une plague d’impression en relief d'aprés un relief en gélatine. —
Procédé d’impression de Woodbury, — Importance de ce procéde. —
Impressions en relief sur verre et images de lanternes magiques.

Les procédés dont nous avons parlé au chapitre précédent, et qui_
ont pour objet de préparer des dessins en relief en faisant usage
de Veau froide ou de 1'eau chaude, n’ont pas conduit & une espéce
de photosculpture, mais bien 4 un procédé d’impression d’une nature
toute particuliére, Nous lui donnerons le nom d’'impression en relief
qui rappelle son mode de formation. Ge procédé a été inventé en
Angleterre, par Woodbury, en 1865, :
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Les méthodes d’impression héliographique dont nous avons déja
donné la description semblent étre trés-simples; toutefois elfe 2
;Ijef'_mettem. pas de reproduire sur des plaques prétes a éire soumsi'ne
a I'impression, l'image de tous les objets possibles. Il estassez facs'?s
dfa rf:tracer, a l'aide de ce procédé, et méme d'amplifier cn lde
redufre l'image de n’importe quel objet. C’est méme en cela s
§f)n§1ste la valeur de la méthode. 1 est ‘plus difficile de re rodl?'ue
ainsi de-s dessins oil se frouvent des teintes désradées ou ci]es hire
tographies. Les demi-teintes viennent trés-dures et I'image .incp -
blement laide. D’aprés Osburne, la cause de ce défaut gigr. rinz?ya-
lement dans la nature des demi-leintes des gravires sur cfivre IIE-
effet, pour rendre I'aspect de ces demi-teintes on a recours é.d ;
hachures plus ou moins rapprochées, ainsi_quon peut le recues
naitr-e sur les plaques de cuivre gravées et sur les bois ordinairen*
ou bien encore on granule la plaque de cuivre, c’est-a-dire qu’ 2
la rend fruste. Elle forme alors une série de points qui i‘a rgzlh?én
pIus.ou moins, paraissent plus ou moins gris et form,eﬁtpj;insi 12‘
de{m-teinte. Les demi-leintes des dessins au Javis et des photogra-
ph;eg sont obtenues autrement. Ces demi-Leintes ne sont point ?or
mées par des traits ni par des points, mais par une couleur somb .
homogéne. ' i
Il ffzudrait donc commencer par résoudre la demi-teinte hoto
graphique en une série de hachures ou de ﬁoinis, pour la I:rans--
former er} une ‘demi-teinle de gravare sur cuivre : et c’est en'ce]a
que consistent les difficultés. B
; Woodbury eut donc la pensée de-pmduire des demi-teintes home;
genes et parfailement semblables i celles des photographies et de
dessins au lavis, en ayant recours 4 un nouveau procéd?i d’imi:u'essionS
: Il prépara un relief en exposant 4 la lumiére une couche de géla-
tl{le chromatée reposant sur collodion, du ¢0té du verso. sous un
n‘egafif, el en fraitant ensuite par 'ean chaunde cette co_uchs; de géla-
tine 11-?pressionr‘1ée. (Voir le chapitre précédent.) Ge relief présente
les noirs de Poriginal en saillie, les clairs en creux (car le néoatif
E.St transparent aux endroils qui correspondent aux noirs de l’?)ri—
ginal et par suite est traversé par la lumiére 2 ces mémes endroits)

. Les demi-teintes se produisent par transition entre les saillies et Ies

reliefs; elles sont en quelque sorte les déclivités des hachures. (Voir
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figure 94 e.) Quand on laisse dessécher ce relief en gélatine, 1l
devient extraordinairement dur ‘et solide. On peut-alors le placer
avec une plaque ‘de’plomb dans une forle presse et oblenir ainsi en
plomh une empreinte du relief. Les saillies du relief en gélatine
apparaissenl naturellement en creux dans le plomb et les creux
‘donnent des saillies; comme le représente la ficure 94 d.

(Cest de ce relief en plomb que se sert Woodbury en guise de
planches d’impression. Il ne Venduit pas d’encre grasse, car elle
est trop opaque, mais d'une encre semi-lransparente a la gélatine.
Cette encre est versée toute chaude sur la plaque tenue horizonta-

lement, et elle pénétre dans les creux. Si Pon étend une feuille de -

papier & la surface et qu'on la presse légérement, la gélatine se fige
immédiatement et laisse sur le papierune empreinte en relief; mais
comme celte encre est transparente, elle paraii beancoup moins
noire sous les couches minces que sous les couches épaisses, et,
aux endroits o son épaisseur diminue d’une maniére notable, il se
produit une transition du noir au blanc, une demi-teinte compléte-
ment homogéne. Lorsque la couche se desseche, lerelief éprouve un
retrait notable, mais la transparence subsiste, et ¢’est ainsiqu’il est
possible de rendre par I'impression les plus belles demi-teintes de
la photographie.

Cette impression de planches en relief par le procédé W oodhury a

*déja acquis une grande importance. Elle permet de travailler avec
w’importe quelle couleur et de multiplier des négalifs photographi-
ques, d’aprés une seule forme d’imprimerie, sansle secours de lalu-
miére. Elle présenite donc une grande utilité, partout ot il s’agit de

~créer un grand nombre d’images, de reproduire par exemple des
peintures a I'huile ou des dessins & la main.

[impression deplanches en reliefa pris un grand développement
depuis son introduction dans I'établissement de Goupil & Asn-iér‘_as.
M. Rousselon a contribué pour unelarge part a la perfectionner. On
trouve déja, dans le commerce artistique, un grand nombre de ces
“ceuvres éditées par la maison Goupil.

Elle est fréequemment employée dans les etahhssementa arhsl;ques
importants, tels que le Relief Printing Company, de Londres, le
maisons Garbutt de Philadelphie, el Goupilde Paris, Les pholographes
de porirails ne se servent point de ce procédé parce que, pour pré-
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parer un relief irréprochable en gélatine, et pour le clicher en plomb,
il-est nécessaire de posséder une grande pratique et de faire usage

d’appareils coliteux. Le petit photographe n’y ferait point ses frais.
La photographie de la lune, d'aprés Poriginal de Rutherford,
placée en téte de ce livre, est une photoglyplie exécutée par la
Relief printing Company de Londres. Il a déja élé question,
page 144, de I'ceuvre de Rutherford. '

Un des principaux avantages du procédé d’impression au moyen _
de planches en relief c'est qw'il s’applique au verre. Ainsi sont im-
primeés les dessins transparents que I'on applique aux vitres el qui
produisent un trés-bel effel. Goupil a fait au moyen de ce procedé
des copies en relief de peintures 4 I'huile. On voit souvent ces co-
pies aux vitrines des marchands de gravures et de tableaux. Les
images stéréoscopiques transparentes sur verre, imilées par ce pro-
.cédé, ne sont pas moins ravissantes ; elles surpassent en moélleux et
en finesse de tons presque toutes les copies ordinaires en argent. 11
est récemment paru dans le commerce toute une série de trés-beaux
verres de lanternes magiques; ils avaient é1é imprimés par le pro-
cédé de Woodbury et 'on peut dire qu'ils produisaient un effet
véritablement magique. Ces images sont certainement appelées i
jouer un réle important dans les établissements d’éducation, ou
elles faciliteraient I'enseignement par les yeux dont l'importance
est aujourd’hui consacrée par le succés qulont acquis, grice a
cette méthode, des établissements déja célébres. L’auteur posséde
une collection de vues exécutées par le procédé de Woodbury et
représentant des paysages américains. Agrandies par la lanterne ma-
gique, elles sont plus instructives que les traités de géographie les
plus développés. :

1 est facile de les produire 4 bien meilleor marché que les photo-
graphies ordinaires transparentes pour stéréoscopes. (Voir ci-dessus
le chapitre XIV, section II : Photographies de paysages, page 121 )

On connait depuis quelque temps une nouvelle modification du
procédé d'impression des planches en relief. Elle a été inventée par
Woodbury et appliquée avec succés par M. Rousselon. On mélange

-une couche de gélatine avec une poundre fine, du sable par exemple,

et I'on prépare ainsi un relief par le procédé de Woodbury. On le
recouvre de cuivre ‘par la galvanoplastie, et on enduit ‘d’encre grasse
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le nouveau relief de cuivee qui va servir i Pimpression. La préseince
du sable donne aux produits de cette opération un aspect granuleux
qui rappelle le pointillé des gravures ordinaires.

. .
SHECTION V. -— LA PHOTOGRAPHIE AU CHARBON BT ATY POGDRES
GOLORANTES.

Procédé de Poitevin. — Manitre de préparer des images colorées avee
n'importe quelle matiere. — Difficultés de eo probleme, —Empreintes ren-
versees. —Procédé de itransport. — Comparaison de Pimpression aux pou-
dres colorantes et de la copie en argent, — Fdo-simile exéentés par Braun,
d’aprés dessins &-la main. — Transport d'une photographie par pression.

Nous avons vu plus haut que la gélatine mélangée avec du chro-
mate de polasse devient insoluble 2 la lumidre, Ce fait est devenu,
grace & Talbot, son inventeur, la base de I'héliographie, c’est-3-dire

de Vimpression photographique sur métal, Le Francais Poitevin, qui -

a rendu de grands services 4 la photographie, a fondé un autr epro-
cédé sur cette propriété; il a préparé des images. colorées par diver-

ses maliéres. Il se servait d'abord du charbon et clest ainsi qu’il

préparait les épreuves au charbon.

Le procédé est simple. Poilevin prenait de la gélatine, qu’il noir-
cissait avec du charbon; il étendait ce mélange sur une feuille de pa-
pier et I'exposait a-la lumiére’ sous un négatif; il lavait ensuite la
couche de gélatine & 'eau chaude; les parties encore solubles
élaient enlevées, les parties devenues insolubles étaient fixées ot con-
servaient I'encre mélangée avec elle. Tl se formait ainsi une photo-
graphie au charbon. Quelque simple que paraisse ce procéds, il pré-
sente cependant certaines difficultés, :

11 arrive souvent que 'action de la lumiére ne se fait pas sentir
Jusqu’a la base de la couche de gélatine ; clest ce que nous avons
déji fait observer en parlant des photoreliefs. Les demi-teintes res-
lées insolubles ne présentent done point de cohésion et se détachent
au lavage, comme dans la {igure 94 a, page 177. Aussi faut-il trans-
porter les photographies avant 'immersion dans Ueau chaude. (est
ce que Pon fait en opérant comme il a 618 expliqué 4 la fin de la

section II de ce chapitre; page 173. On presse, dans 'obscurité, une

feuille de papier albuminé sur la couche de gélatine ei 'on plonge
ensuite le tout dans Peau chaude. Les demi-teinics restent alors
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adhérentes au papier albuminé et I'image apparait inaltérée sur ce
papier, comme dans la figure 94 e.

Il est vrai que ce dessin est renversé en ee sens que les parties
situées primitivement & la droite de I'image inférieure sont mainte-
nant a la gauche. Il est facile de prouver qu’il en doit &tre ainsi. Que
Ton trace, avec de I'encre épaisse, de grands caractéres sur du pa-
pler ordinaire et que 'on place du papier buvard sur Fécriture en-
core fraiche : en enlevant ce dernier on verra que les caractéres se
sont imprimés sur lui, mais avee les traits 4 Penvers. (Vest ce qui se
produit dans la presse 4 copier. Aussi, copie-t-on les lettres sur du
papier trés-mince afin de pouvoir les lire a I'envers; elles parais-
sent alors redressées. Mais 'impression en couleur ne peut se faire
sur du papier {rés-mince. Aussi faut-il recourir 4 un second trans-
port dans le cas ou l'inversion présente quelque désavantage. A cet
effet, il faut transporter 'image, du premier support sur le second
On procéde depuis peu de la maniére suivante :

On place la surface gélatinense impressionnée, encore humide,
sur une plaque de zinc uni et on la laisse sécher; elle adhére
alors trés-fortement. On plonge dans Peau chaude Ia copie ainsi
collée sur zinc; elle se développe, le papier se détache et Pimage
reste sur la plaque de zine. On prend maintenant un morceau de pa-
pier blanc gélatiné, on le colle sur la plaque de zin¢ et on le laisse
sécher. La photographie adhére fortement sur le papier gélaliné et
quand on la détache avee préeaution, elle abandonne la plaque de
zinc et reste sur le papier. Elle y parait alors redressée. Telle est Ia
nouvelle forme sous laquelle ce procédé est pratiqué en Angleferre,
4 arsenal de Woolwich. ;

Les empreintes ainsi obtenues avec des poudres colorantes res-

- semblent beaucoup aux produils de Woodbury; mais elles les dé-

passent par la finesse de I'exécution et par la facilité avec laquelle
on les obtient. La photographie aux poudres colorantes nest pas en-
core parvenue i remplacer la photographie aux sels d’argent. Le prix
{des matiéres premiéres est aussi élevé que celui de la photographie i
Pargent, parce qu'il faut employer deux fois autant de papier, et que le
travail, élant un peu plus compliqué, est par conséquent plus coiitenx,

La photographie aux poudres colorantes présente un grand avan-
tage, parce que 'on peut choisir arbitrairement les couleurs; on
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peut donc prendre celles qui donnent les meilleures teintes et Pon:
obtient ainsi des reproductions tout 4 fait durables, qui ne peuvent.
ni jaunir ni palir.

On peut également mélanger avec la gélatine du rouge anglais, de
la sépia, du bleu, etec., et produire des copies présentant les cou-
leurs du modéle. Gelte circonstance est importante lorsqu’il s’agit
de représenter des dessins 4 la main, exéculés au crayon de cou-
leur. On trouve dans divers musées beaucoup d’ceuvres de ce genre;
ce sont généralement ‘des esquisses d'anciens maitres. Braun, de
Dornach (Alsaee), ce photographe qui s’est fait: connailre par ses
belles vues de la Suisse, a entrepris de reproduire ces dessins 4

la‘main avec leur couleur originale, au moyen de impression aunx .

poudres colorantes, en préparant d’abord un négatif a 'argent par
les procédés ordinaires et en le copiant sur une couche de gélatine
colorée. Il a ainsi rendu accessible aux jeunes arlistes et aux ama-
teurs, grace a ses fac-simile fidéles et livrés 4 des prix modérés,
maint dessin dontil n’existait souvent qu’un exemplaire unique.
Abney, en Angleterre, a fait tout récemment une observation
intéressante relative d ce genre de photographies. Il a remarqué,
aprés avoir abandonné longtemps ' dans 'obscurité une couche de
gélatine impressionnée, que Vinsolubilité de cetie gélatine augmen-
tait. Cette couche qui, récemment développée, ne donnerait qu’une
faible image, en donne donc une vigoureuse aprés avoir reposé pen-

dant plusieurs heures. Ge fait permet de réduire notablementla durée

d’exposition des images aux poudres colorantes, et par conséquent
d’en obtenir un plus grand nombre dans le méme espace.de temps.

Marion, de Paris, fit une observalion encore plus intéressante. I|
exposa une feville de papier ordinaire, qui avait éié rendue sensible
par immersion dans une solution de chromate de polasse ; puis il la
pressa, dans P’obscurité, contre une feuille humide recouverte de
poudre colorante et imbibée de chromate fle potasse. La couche de
matiére colorante devint insoluble dans tous les endroils ou elle se
{rouvail ainsi en conlact avec les parties impressionnées du:papier
chromaté; elle y resta adhérente, et, lorsque Marion développa a
I'eau chaunde, il ohtini une image colorée. : ;

Il reste & décider si ce procédé peut étre utilisé pratiquement ;
cest en effet lorsque I'on veut passer a V'applicalien courante que
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I'on rencontre des difficultés dont on ne trouve la solution

quaprés
de longs essais. L’avenir nous répondra.

'SECTION VI. — 14 PHOTOTYPIE.

Sensibilité, pour 'encre grasse, de la gélatine chromatée impressionnée. —
Invention de Poitevin et de Tessier du Mothay. — Albertypie, ou pho=
totypie. — Procédés d’exécution. — Services que peut rendre ce procédé
et comparaison avee la photoglyptie.

Nous avons vu que la couche de gélaline chromaiée, exposée i la
lumiére, perd la propriété de se dissoudre ou de se gonfler dans
Peau. En méme lemps les parties impressionnées acquiérent la sin-
guliére facullé de retenir les encres grasses. Quand on passe une
€ponge humide sur une couche de gélatine chromatée impression -
née, I'eau n’est absorbée que dans les parlies épargnées par la

lumiére; mais si 'on enduit d’encre grasse; cetle encre n’adhére ay

contraire que dans les parties impressionnées. Cette découverte est
due encore 4 Poitevin, le chercheur Aqui a si bien mérité de la chi-
mie photographique. Si I’on applique et que I'on presse une feuille
de papier sur cette couche de gélaline, I'encre reste adhérenle au
papier et I'on obtient ainsi 'image du dessin sous le négalif duquel
la couche de gélatine avait été exposée.

‘Nous donnerons & ce procédé le nom de phototypie. Ce mode
particulier d’impression n’a donné au début que des résultals trés-
incomplets, la fragilité de la couche de gélatine, la difficulté de
déterminer la durée d’exposition convenable, de trouver le meilleur
degré de consistance de I'encre grasse et d’autres obslacles entra-
vérent les débuts de ce procédé. Au bout de cent tirages, la couche
de gélatine était généralement endommagée par la pression, a tel
point qu’elle ne pouvait plus servir. Tessier. du Mothay, de Melz,
atleignit dans la pratique de ce procédé une grande habilelé; mais
ce ful Albert, de Munich, qui réussit 2 le perfectionner de maniére &
le rendre viable et & lui assurer une réelle importance pralique.
Les expérimentateurs qui avaient précédé Albert avaient transporté
la couche de gélatine sur métal. Elle 1’y adhérait qu'imparfaitement,
Albert versa sur du verre la solution de gélatine mélangée de chro-
mate de potasse en ayant soin d’opérer dans Fobscurité; puis aprés




