Los productos por adicidén han desplazadog es decir que el intercambio idnico no se efectia a

ionesy

los productos por condensaciodn. ¢l azar COMO pudiera suponerse.

Los productos de condensacidén se dividen En el intercambio idnico interviene tanto

' 1a naturaleza misma del intercambiador de iones, asi co-
Débilmente &cido (Carboxilico)

! no las soluciones que se van a poner en contacto con el

Intermedio gcido (Fosfénicos)

" intercambiadore

Fuertemente &cido (Sulfénico)

Los factores que afectan la selectividad

En las resinas de intercambio anidnico tan
de intercambio idnico, pueden sumarizarse a través de -
bién se dividen en:
| un razonamiento cualitativo como sigue:

Débilmente basicos (alkilaminas)
a) A bajas concentraciones acuosas y tem—
Fuertemente basicos (base cuaternario amo-
nio) | peraturas ordinarias el grado de inter

i cambio idénico se incrementa con el in-
Estas resinas se encuentran en forma geomé§
cremento de la valencia de los iones.
trica, de acuerdo a su composicidn gquimica, pero se adop-

X - '+ +2 +3 +4
ta principalmente a la forma esférica. . Na < Ca < Al <Th 4

V.- SELECTIVIDAD DE LOS INTERCAMBIADORES DE IONES ' A bajas concentraciones acuosas y tem-—

peraturas ordinarias y valencia cons——

Los intercambiadores de iones, tanto como
tante, el grado de intercambio ionico

los inorganicos como. los orgénicos, son compuestos que titf

se incrementa con el incremento del nd
nes la caracteristica de intercambio idnico sobre ciertosp
mero atémico del ion intercambiantes
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