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muy diversamente agrupados; en masas de figura globular, arrifionada
6 coralina; también en masas de estructura columnaria 6 fibrosa, con
las fibras ya paralelas, ya divergentes; en estalactitas ¢ incrustaciones.

Trasparente 6 trasluciente. Lustre de vidrio, algo resinoso en frac-
turas recientes. Incolora, blanca, 4 veces gris, amarillenta, verdosa,
azuleja 6 rosada; polvo cristalino incoloro. Quebradiza. Fractura con-
coidea imperfecta. :

Cuando se le calienta, se desagrega cambiando de estado isomerico
para convertirse en caliza. Caracteres quimicos idénticos 4 los de ésta,
excepto los de las variedades que contienen estronciana y éxido de pl‘o-
mo, llamadas respectivamente mosotina y tarnovieina. Las otras varie-
dades en que suele dividirse la especie, difieren entre si simplemente
por caracteres de figura 6 textura; se designan por adjetivos agregados
al nombre especifico, y son: eristalizada; columnaria, de lustre sedoso,
llamada en inglés satin spar; compacta; escamosa, de color blanco de
nieve y densidad de 2,98, la cual es seudomérfosis del yeso y se llama
en aleméin sehaumkall; concrecionada; estalactiticn; estalagmitica y co-
ralina.

Aragonito.—Aragonita.

ARAGOTITES.

Compuesto hidrocarbonado, andlogo 4 la idrialita, que hay en las
minas de azogue de Nuevo Almadén, en la Alta California. En esca-
mas amarillas brillantes, que impregnan una roca dolomitica, y tam-
bién en revestimientos sobre cinabrio.

Arcanira.— Glaserit, Areanit.—K,0, SO;.

S. ortorémbico: mm=104° 52" (Dana); 120° 24" (Naumamn). En
cristalifos y pequefias masas cristalinas, incrustados en lavas del Ve-
subio. Dur. 8 4 3,5. Dens. 1,73.

Lustre vitreo, que tira & resinoso. Trasparente, {rasliicida i opaca.
Incolora 6 blanca, accidentalmente azuleja 6 verdosa.

Fusible. Inalterable al aire. Soluble en el agua. Sabor salino amargo.

Areanum duplicatum.—Nombre alquimico del sulfato potésico.

Areillas—Sustancias de composicién variable y de diversos orige-
nes: generalmente son de estructura terrosa; principalmente consisten
en mezclas de silicatos aluminosos hidratados, conteniendo 4 veces
otros cuerpos; casi siempre proceden de la alteracién por los agentes
atmosféricos de oftros minerales silicatados preexistentes, Ciertas arci-
llas son homogéneas y constituyen especies minerales bien definidas:
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aun suelen encontrarse cristales imperfectos de una de ellas; pero la
mayorfa de los cuerpos que colectivamente se designan con ese nom-
bre, consisten en mezclas, en proporciones variables, de esas especies
y de otros minerales, La accién tanto quimica como mecanica de las
aguas, largo tiempo prolongada, sobre rocas formadas de silicatos di-
versos, ha sido el principal agente de su produccién: agente que 4 me-
nudo ha trasformado en nuevas combinaciones 4 los componentes de
las expresadas rocas, las cuales combinaciones han solido depositarse
puras; pero con mas frecuencia han quedado mezcladas en los sedi-
mentos, con los minerales anteriormente contenidos en las rocas des-
agregadas, reducidos éstos 4 fino polvo por la intervencién simultdnea
de la accién erosiva 6 mecénica de las mismas aguas.

Estas mezclas son propiamente rocas y abundan en la Naturaleza,
siendo las més de ellas utilisimas porque reciben diversas aplicaciones
industriales. Las mas veces no basta el analisis elemental para clasi-
ficarlas con rigor cientifico, requiriéndose al efecto un verdadero ané-
lisis inmediato que permita conocer qué compuestos diferentes contie-
nen, y por lo mismo permita conocer su composicién mineraldgica.

Las principales especies que se comprenden -generalmente con el
nombre de arcillas, son las siguientes: kaolinita, halloysita, samoita,
esmectita, folerita, cimolita, portita, montmorilonita y alofanita, 4 las
cuales pueden agregarse ofras algo analogas que son: miloskita, coliri-
ta y schriterita, y varias sustancias, también productos de alteraciones,
que se pueden considerar como especies dudosas, y son las que siguen:
sinopites, melinites, ocranites, plintites, oraviczites, kefekilites, actarag-
dites, teratolites, ehrembergites, anauxites, rodalites, razumofkites, ver-
lerites y melopsites. Habria que agregar numerosas variedades, que se
indicarén en los articulos referentes 4 las expresadas especies.

Areilla, figulina.—Contiene alguna caliza y 6xido de hierro, pare-
ciéndose por lo primero & la marga. No es infusible, al fuego toma
tinte rojizo. Sirve para la alfarerfa comiin.

Areilla plistica.—Consiste 4 veces en kaolinita parcialmente desa-
gregada, ofras veces en la misma especie, mezelada con otros productos
de alteraciones de minerales, y cantidades poco considerables de la-
mas de dichos minerales inalteradas. Es infusible, da olor particular al
humedecerse, se adhiere 4 la lengua fuertemente; empapada en agua se
hace muy pldstica, propiedad que pierde mediante la calcinacién.

Arcticita.—Wernerita.
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Arcrovites.—Arktolit (s. Blomstrand).

Silicato hidratado de altimina, cal y magnesia, con trazas de acido
titdnico, sesquidxido de hierro, potasa y sosa; rel. de O en R, 05, RO,
Si0, yH;0=38:2:6:1.

En laminitas cristalinas curvas, que suelen mostrar indicios de eris-
tales prismaticos. Dur. 5. Dens. 3,03.

Trasparente 6 traslicida. Incolora, amarillenta ¢ verdosa.

Dificilmente fusible. Los 4cidos la atacan con separacién de silice
€n Copos.

Arpexrra.— Ardennit,

Silicato hidratado de altimina y protéxido de manganeso, con canti-
dades variables de dcidos arsénico y vanadico, sesquidxido de hierro,
magnesia, cal y trazas de éxido de cobre. Contiene de % 4 9 por 100
de dcido vanidico, y de 9 por 100 & simples trazas de 4cido arsénico.

S. ortorémbico: mm=180°; a@,a,=112° 12’; b} b% =150° 50".
Cruceros: ¢, perfecto, m bastante claro.

En pequefias masas cristalinas tabulares incrustadas en cuarzo, con
los planos prismaticos estriados. Los cristales son casi siempre incom-
pletos. Dur. 7. Dens. 8,58.

Trasluciente en los bordes. Lustre vitreo algo resinoso. Amarilla 4
parda amarillenta; roja por trasmisién. Quebradiza.

Inatacable por los 4cidos. Facilmente fusible con el soplete, dando
esmalte negro. Da poca agua calentada en tubo cerrado 6 matracito.

Arendalite.—Nombre dado por Karsten 4 la epidotita de Arendal,
Noruega.

Areorena.—Nombre dado por Kobell 4 1a dechenita.

Arequiprtes.—Arequipite (fr. Raimondi).

Parece ser un silicioantimoniato de plomo.

En masas compactas, de aspecto parecido al de la cera. Dur. 6.
Fractura concoidea. Color amarillo melado.

Tratada con el soplete en carbén, se funde con dificultad, da botén
de plomo y pegadura de antimonio. El 4cido nitrico la ataca ligera-
mente; el agua régia la disuelve lentamente con separacién de silice.

Arrvepsonita.—Arfvedsonit.—6 (RO, 8i0,)+ 3 (Fe, 04, 3 Si0,):
RO =% FeO + i Na,O.

5. monoclinico, probablemente: mm=124° 30’ préximamente. Cru-

cero ficil m, dificil g,. En cristales imperfectos y en masas cristalinas.
Dur, 6. Dens. 3,44 4 8,59.
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Opdca; las esquirlas delgadas traslucientes. Lustre vitreo. Color ne-
gro; el de las ldminas delgadas verde oscuro, polvo verde agrisado.
Fractura concoidea imperfecta.

Muy fusible, aun sin auxilio del soplete, en vidrio negro magnético
con hervidero. Fus. 2. Inatacable por los 4cidos.

Argentiva.—Variedad nacarada y laminar de caliza, de laminillas
onduladas; blanca, agrisada, amarillenta ¢ rojiza.

Argentita.—Argirita.

Argentopirita.—Argiropirina.

* Areirira.—Silberglanz, Argentit.—Ag.S.

S. isométrico. Planos observados: p, ay, b,, @, Trazas de crucero b.
En cristales y en formas reticulares, dentriticas y filiformes; también
en masas amorfas. Dur. 2 4 2,5. Dens. 7,20 & 7,36.

Lustre metdlico, resplandeciente en la raspadura. Color gris de plo-
mo negruzco. Duetil; se taja ficilmente. Fractura de concoidea peque-
fia 4 rugosa.

Fusible. Calentada con soplete sobre carhén en llama oxidante, se
desprende 4cido sulfuroso y se obtiene un glébulo maleable de plata.

Entre otras localidades héllase en México en Guanajuato, Zacatecas,
Bramador, Pachuca, Catorce y El Chico.

Argiritrosa.—Nombre dado por Beudant 4 la pirargirita.

Argiroceratita.—Nombre dado por Glocker 4 la kerargirita.

Arcinoorra—Argirodit—3 Ag,S, GeS,.

Sulfogermanato de plata, recientemente descubierfo en Freyberg por
Weishach, y en el cual descubrié Winkler un nuevo elemento que lla-
mo germanio, andlogo al arsénico y al antimonio.

S. monoclinico: mm = 115°; e, ;= 120°. Inclinacién del eje ver-
tical = T0°. Carece de cruceros. Dur. 2,5, Dens. 6,08 & 6,11. Gene-
ralmente en revestimientos de estructura microcristalina.

Lustre metalico. Color gris de acero, algo rojizo en fractura recien-
te; polvo gris negruzco. Fractura igual & concoidea.

En tubo cerrado da un ligero sublimado blanco muy préximo al en-
saye. En tubo abierto, se reverbera lentamente, dejando desprender
S0, y da sublimado blanco cerca del ensaye. Sobre carbén se funde,
dando un globulito gris, algo quebradizo. Con sosa, se obtiene masa
hepética y globulo de plata.

Argirogonia.—Voz de la alquimia, sinénima de piedra filosofal.

Arcrropiriva.—Variedad de sternbergita, encontrada en Freyberg
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por Weishach. En cristales seudohexagonales, realmente ortorémbi-
cos con crucero p. Dur. 2. Dens. 4,21. Color amarillo bronceado en
fractura reciente. Décil.—Las proporciones relativas de la plata, el hie-
1o y el azufre varian mucho, y con ello las propiedades de este mine-
ral: asf, otros cristales encontrados también por Weishach, eran agrios
y tenian: Dur. 4. Dens. 4,06, 4 4.12.—La composicién de estas diver-
sas subvariedades puede representarse por la férmula general Ag,S
+m Fe,S, ... ‘

Argirosa.—Nombre dado por Bendant & la argirita.

Arieita.—Gismondita.

Aniva—Var. de breithauptita,

Arrres.—Antimonarsennickel (Petersen). Ni;Sh As.

En masas. Dur. 5,5. Dens. 7,50. Da las reacciones caracteristicas
del antimonio y del arsénico, y reducida con carhonato sédico, un glé-
bulo magnético.

Arkansita.—Brookita.

Arksudita.—Arksutita.

Arxsurira—2 (Ca, Na,) Fl14- Al, Fl.

Fluoaluminato de cal y sosa, de Arksut—fiord en Groenlandia Austral.

En masas granudas, hojosas en una direccion. Dur. 2,5. Dens. 3,03
4 3,17.

Trasluciente. Lustre vitreo, algo nacarino en la direccién de la ex-
foliacion. Blanca. Quebradiza. Fusible al rojo sin dar agua.

Arkticita.—Arcticita.

Avrktolita.—Arctolites.

Armenita.—Esmeril. —También se llamaba asf antiguamente & una
azurita, procedente de Armenia, que se consideraba como piedra pre-
ciosa.

ArqueriTa.—Ag,, Hg.

S. isométrico: cristales «;. También en granos, pequefias masas y
dentritas. Dur. 2 4 2,5. Dens. 10,8.

Lustre, color y ductilidad anilogos 4 los de la plata. Caracteres
quimicos iguales 4 los de la amalgama.

Arrenires—Sustancia de aspecto parecido al del feldespato rojo,
enconfrada en Suecia por Nordenskisld. Contiene acidos tantlico. co-
limbico y silicico, sesquiéxidos de hierro, aluminio, cerio, itrio ¥y er-
bio, cal, glucina, zircona, agua, y frazas de didimio y lantanio. Dens.

3,68.
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Arsexarairites.—Arsenargentite (ing. Hannay). Ag;As.

S. ortorémbico. Cristales aciculares, incrustados en arsénico nativo.
de localidad incierta.

ARSENESTIBITES.

Arseniato hidratado de antimonio, cuya composicién, segiin analisis
de Pisani, se puede expresar por las férmulas 3 Sh,0; As,O;+
+15H,0 6 55Sb,0, As,0;+ 30 H,0.

Arsenicite.—Nombre dado por Beudant al mineral que ya Karsten
habia llamado farmacolita.

* Arsénico.—Arsen.—As.

S. romhoédrico: pp==85°41’. Crucero ficil a,. Dur. 8,5. Dens.
5,8 4 5,9. Generalmente se halla en masas amorfas, frecuentemente
concrecionadas ¢ testdceas.

Lustre metélico, que pierde por exposicion al aire. Color gris os-
curo; blanco de estafio en fractura reciente. Fractura rugosa fina.

(Clalentado sobre carbén se volatiliza sin fundirse, da olor alidceo y
pegadura blanca de 4cido arsenioso, la cual tifie de azul la llama re-
ductora.

Hallase en México, en Real de la Bonanza, Estado de Hidalgo.

Arsexiosmerita.— 6 Ca0, As,0;4 4 (2 Fe,0;, As,0,)+15H,0.

En concreciones fibrosas, de fibras ficilmente separables. Dur. 1 4
2, Dens. 8,52 4 3,88. :

Lustre sedoso 4 semimetélico. Color amarillento metdlico, parecido
al del bisulfuro de estafio. Polvo pardo oscuro.

Da agua. Se disuelve en los 4cidos. Fusible en esmalte negro. Fun-
dida con carbonato sédico da olor alidceo.

Arsenma.—Arsenige Saure—As,0,.

S. isométrico. En agrupamientos varios de octaedros diminutos, en
concreciones, costras y pegaduras sobre otros minerales. Crucero oe-
taédrico. Dur. 3. Dens. 3,7.

Trasparente 4 opaca. Lustre vitreo ¢ sedoso. Incolora 6 blanca, algo
amarilleja 6 rojiza; polvo blanco.

Ligerfsimamente soluble en el agua. Se volatiliza sin fundirse, su-
blimindose en pequefiisimos octaedros. Calentada sobre carbén, da
olor ali4eeo.

Arsenocrocita, arsenokrokita.—Arseniosiderita.

Arsenolita.—Nombre dado por Dana 4 la arsenita.

Arsenomeldn.—Sin. de sartorita y de dufrenoysita.
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* ARSENOPIRITA.— A rsenkies.—Fe S, Fe As,.

3. ortorémbico: m m = 111° 53'; ¢, e, = 99° 52". Crucero bastante
claro, m; confuso, p. Caras estriadas, e,. Macles muy frecuentes. En
cristales prisméticos, en masas de textura fibrosa, con las fibras para-
lelas 6 divergentes, también en masas granudas y compactas. Dur. 5,5
4 6. Den. 6 4 6,4.

Lustre metalico. Color blanco de plata, qua tira & gris de acero; pol-
vo negro agrisado oscuro. I'rigil. Fractura escabrosa.

En tubo cerrado da un sublimado rojo de sulfuro de arsénico, des-
pués olor alidceo y sublimado negro metalico de arsénico. En tubo
abierto da dcido sulfuroso y sublimado blanco, cristalino, volatil, de
acido arsenioso. Sobre carhén, exhala olor arsenifero, y queda un re-
siduo negro, magnético.

Reemplazando al hierro parcialmente suele contener cobalto (hasta
9 por ciento), niquel (hasta 5 por ciento) y trazas de plata, constitu-
yendo asi variedades que se apellidan respectivamente cobaltifera, ni-
quelifera y argentifera.

Arsenosiderita.—Nombre dado por Glocker & la leucopirita.

ArsenoreLvrites.—2 Te S,, As, S..

La describi6 incompletamente Hannay en 1883.—(J. Ch. Soc.), sin
mencionar localidad. En escamitas parduzcas, sobre piritas arsenicales.

ArsExvraniTES.—Scheerer encontré hacia 1852, entre unas muestras
de uraninita de Johann-Georgenstadt en Sajonia, algunos pedazos algo
menos lustrosos y ogeuros, parecidos por lo demés al mineral expre-
sado. Enconiré que contenian principalmente uranio y arsénico, con
pequefias cantidades de cobalto, niquel y hierro, y trazas de cobre, bis-
muto y antimonio. Parece que no eran mezcla de uraninita con algiin
mineral arsenifero (K. Ue. 1852); sin embargo, solamente con el ca-
racter de dudosa puede admitirse esta especie, y la mayoria de los mi-
neralogistas no la toman en consideracién.

Aserrerrina.—Var. de danemorita, de aspecto ashestoso y color de
blanco agrisado & gris ceniciento.

Asgrsto.—Nombre de varios minerales de color blanco 6 agrisado,
de estructura fibrosa, de fibras unas veces soldadas entre si, otras se-
paradas y muy finas y flexibles, ¢ entretejidas. Casi todas estas sustan-
cias pueden considerarse como variedades alteradas, més ¢ menos hi-
dratadas, de anfibolita; pero algunas parece que proceden més bien de
la piroxenita.
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Asbesto azul.—Crocidolita.

Asboldn.—Asbolina. Nombre dado por Breithaupt.

Asporva.—Var. de wad, que contiene 6xido de cobalto, en propor-
¢ién muy variable, que suele llegar hasta un 32 por ciento. Rammels-
berg expresa su composicién por la férmula (Co O, Cu O) Mn'O, +
4H,O0.

Asrarrena.—Una de las dos sustancias que segiin las investigaciones
de Boussingault constituyen el asfalto. Manteniendo el asfalto, en ba-
fio de aceite, 4 una temperatura de 250° durante unas 48 horas, con-
sigui6 volatilizar la petrolena y obtener como residuo la sustancia que
llamé asfaltena: Esta es sélida, lustrosa, negra y quebradiza: se vuel-
ve elastica & 800°, y se descompone antes de fundirse. Es soluble en
el éter, arde con llama humeante, y los resultados de su andlisis ele-
mental efectuado por Boussingault en 1837, corresponden & Cyy Hgg O,
Si posteriores investigaciones hubiesen confirmado los resultados de
Boussingault, considerariamos al asfalto como roca y 4 sus prineipios
inmediatos como especies minerales; pero el andlisis inmediato del as-
falto requiere todavia revisién, por lo cual ese cuerpo se sigue admi-
tiendo provisionalmente como especie mineraldgica.

* Asrarto.

Mezcla de diferentes compuestos de carbono é hidrdgeno, alguno ¢
algunos de los cuales son oxigenados. Los asfaltos no tienen compo-
sicién siquiera sensiblemente uniforme, sino que varfa ésta de una 4
otra localidad.

Amorfo. Dur. 14 2. Dens. 14 1,8, & veces mayor por estar el be-
tin intimamente mezclado con caliza 1 otros cuerpos.

Lustre resinoso. Color negro aterciopelado 6 negro pardusco. Olor
bituminoso. Fractura concoidea.

Fusible generalmente entre 90° y 100°. Arde con llama brillante y
fuliginosa. Entera ¢ casi enteramente soluble en aguarrs y en éter,
y casi siempre parcialmente soluble en alcohol.

Como arriba se indicd, el estudio de la composicién inmediata de
los varios asfaltos, requiere hacerse: en general solo puede decirse que
se componen de aceites pesados, volatiles entre 100° y 250°, que cons-
tituyen & veces hasta un 85 por ciento de su masa,—de resinas solu-
bles en alcohol,—de materias sélidas solubles en éter € insolubles en
alcohol, negras, de aspecto de brea, en proporcién de 15 4 85 por cien-
to,—de otras materias sélidas parecidas 4 las anteriores, pero insolu-
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bles tanto en el alcohol como en el éter,—de trazas de compuestos
azoados,—y algunas veces de trazas de aceites volatiles 2 100 grados ¢
menos.

Se halla en México en el Estado de Tamaulipas, y en los de Jalisco
y Michoacdn, en la regién del Lago de Chapala.

Asyawires.—Si Q.

Silice en formas ortorémbicas, encontrada por Maskelyne, en el hie-
rro metedrico de Breitenbach, en granos diminutos, redondeados, re-
vestidos de 6xido férrico. Contienen trazas de magnesia, 6xido férrico
y cal.

S. ortorémbico: m m = 120° 20/. Cruceros: p bastante claro, m di-
ficil. Doble refraceién positiva. Dur, 5,5. Dens. 2,245.

Lustre algo resinoso, vitreo en las caras del crucero principal. Muy
quebradiza, especialmente en la corteza de los granos. Trasparente &
traslicida. Incolora, blanca ¢ amarillenta.

AsparraGoLiTA.—Esparraguina.

Aspasioriva.—Var. de falunita, en cristales idénticos 4 los del mine-
ral principal; pero eon crucero ménos claro. Dur. 3 4 3,5, Dens. 2,76.
Color verde 4 gris verdoso, con manchas pardas 6 rojas. Se halla en
Noruega. '

Asperolite.—Crisocolita,

Asperén.—Arenisca, ¢ roca de arena silicea aglomerada.

Asprriva.—Var. de titanita, de Arendal en N oruega. Cristales tras-
parentes ¢ traslicidos, de forma lanceolada y color verde amarillento
bajo.

Aspmorrra.—Aspidolit.

Silicato de altmina y magnesia, con agua, ¢xido ferroso, sosa y po-
tasa: rel. de oxigeno de la alimina, los protéxidos yla sflice = 1:8:5,
Por consiguiente, la composicién de este mineral es andloga 4 la de la
flogopita.

. ortorémbico: m m = 120° aproximadamente. Dur. 14 2. Dens.
2,72. Estructura hojosa, siendo las ldminas flexibles y no eldsticas.

Trasparente en ldminas delgadas. Lustre nacarino ¢ semimetdlico,
Color verde aceitunado, por trasmisién amarillo parduzco,

Calentada con soplete, se exfolia como la vermiculita. Da agua. Di-
ficilmente fusible, dando un vidrio agrisado. El 4cido clorhidrico Ia
descompone enteramente, dejando la sflice en escamas nacaradas.

Encontrada por vez primera en el Tirol.
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Asteroina.—Var. de hedembergita, que contiene protéxido de man-
ganeso sustituyendo parcialmente 4 el de hierro. Cristales agrupados
formando estrellas. Lustre de seda. Opaca. Color blanco & gris ceni-
ciento, que se trueca en bronceado por la alteracién superficial.

Astracanita—Bledit, Astrakanit.—RO, SO, 4 2 H,0 : RO = }
Na, O 4+ 4 Mg O.

En cristales imperfectos y en masas.

Trasluciente. Blanca, anaranjada 6 rojiza.

Muy soluble en el agua, y aun algo delicuescente.

Héllase en las albuferas de la embocadura del Volga.

AstroriLira. — Astrophyllit.—10 RO, R, O, 2 Ti 0,, 9 Si 0, + 2
H,0 : RO = (Fe, Mn, Mg, Ca, Na,, K,) O; R, 0, = (Al,, Fe,) 0.
Ademas, suele contener trazas de litina, y alguna zircona, reemplazan-
do esta tltima parcialmente al 4cido titanico.

3. ortorémbico: m m = 120°. Crucero perfecto, p. En primas tabu-
lares; algunas veces agrupados en forma de estrellas. Dur. 3. Dens.
3,23.

Lustre metaloide 6 nacarino. Traslueiente en hojillas delgadas. La-
minas flexibles y poco elasticas. Color de amarillo de bronee & de oro.

Fusible en esmalte negro magnético. Con bérax, da reaccién de
manganeso. Soluble en écido clorhidrico con separacién de silice en
escamas.

Aracavrra—Atacamit, Kupfersand.—3 Cu O + 3 H,0 - Cu Cl,.

Oxicloruro de cobre hidratado, que se encuentra en la regién com-
prendida entre Pert, Bolivia y Chile, y que suele contener mis agua
que la indicada en la férmula.

3. ortorémbico: m m =102° 20'; e, ¢, = 105° 40", Cruceros: q fa-
cil, @ menos claro. Dur. 3 4 3,5. Dens. 4 4 4,3.

Lustre vitreo, ¢ algo diamantino. Trasluciente 4 opaca, Color verde
hermoso, de varias tintas, més oscuro que el de la esmeralda, 4 veces
verdinegro; polvo verde manzana.

Soluble en el amoniaco y en los dcidos. Colora la llama de azul ver-
doso muy intenso. Se reduce sobre carbén, dando un glébulo de co-
bre. Calentada en tubo cerrado da agua, deja desprender oxigeno y da
también un sublimado agrisado de Cu, Cl..

Aracorrra.—6 (Ca, Mn) 0, 5 (Al;, Fe,) 05, 4Ph, O, -- 6 H.,O0.

Contiene trazas de magnesia y sosa.

En masas, confusamente cristalina. Dur. 5. Dens. 3,09.
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Color rojo claro.

Fusible en vidrio amarillo parduzco. Los 4cidos la atacan incom-
pletamente.

Encontrada por Blomstrand en Suecia.

Arerestites.—Atelestit.—Breithaupt.

Mineral que se halla en Schneeberg, Sajonia, acompaifiado de euli-
tita. Es un arsenito de bismuto, seglin analisis de Frenzel. (J. 1873.)

S. monoclinico.. En cristales diminutos. Dur. 5.

Trasparente 4 trashicida. Lustre diamantino. Color amarillo de
azufre. :

En tubo cerrado da agua, y un sublimado de octaedros microscépi-
cos de acido arsenioso.

Argrrres.—Ateling (it. Scacchi).—2 Cu 0 + Cu Cl, + 3 H,0.

Mineral encontrado en el Vesubio, de composicién andloga a la de
la atacamita.

Ein formas seudomdrficas, resultando de la alteracion de la tenorita
por el gas clorhidrico desprendido del volean. Color verde.

Areriastiva. —Var. de wernerita, de Arendal, en Noruega. Opaca.
Color verdoso.

Atinear—Voz derivada del drabe, sinénima de bérax.

Arvasites.—Atlasit—(Breithaupt.) Cugs C1 G, O, Hy,.

Carbonato de cobre, de Chafiarcillo, en Chile, que contiene cloruro
del mismo metal. Se parece 4 la atacamita. Estructura fibrosa.

Lustre sedoso 6 vitreo. Color verdeceleddn, polvo verdegay.

Aropira—2 Ca O, Sh, O;.

Contiene 6xido ferroso, protéxido de manganeso, trazas de potasa y
sosa, en sustitucién parcial de la cal.

S. isométrico; en octaédros con facetas chbicas y dodecaédricas. Dur,
5,5 4 6. Dens. 5,08.

Trasluciente. Lustre graso. Color de amarillo 4 pardo.

Inalterable en el fuego oxidante del soplete. En el reductor se su-
blima parcialmente, se funde incompletamente con dificultad, y queda
un residuo oscuro infusible asi que ya todo el 4cido antiménico ha si-
do reducido. Insoluble en los dcidos: el carbonato sédico la desagrega
con dificultad.

Enconirada en Longban, Suecia, por Nordenskisld.

Aveerrra.—Augelit (s. Blomstrand).—2 Al; Oy, Ph, 0; 4 8 H,0.

En masas de crucero ficil en tres direcciones. Dens, 2,77.
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Lustre nacarado. Trasparente 6 trasluciente. Incolora ¢ rojiza.

Infusible. Da agua. Poco atacable por los 4cidos.

Hallada por Blomstrand, en Scania, Suecia.

Auverbajita.—Zirconita alterada.

* Augrra.

Una de las subespecies aluminosas de la piroxenita. Las bases que
contiene son cal, magnesia y protéxido de hierro. Dur. 6. Dens. 3,25
4 3,50. Color verde, verdinegro ¢ negro. Poco trasluciente 1 opaca.

Fusible con soplete en vidrio negro & veces magnético. Los 4cidos
la atacan ligeramente.

Augita.—Werner daba este nombre solamente 4 la variedad negra
de las rocas igneas.

Augustita.—Apatita.—Berilo.

Auralite. Falunita.

Avramareama.—(Au, Ag), He.,.

En granitos del tamafio de un chicharo, que pueden desmenuzarse
facilmente, y en prismas de cuatro caras.

Encontrada en Colombia y en la Alta California.

Awricalco.—Nombre que antes se daba al cobre, al bronce ¢ al la-
tén, segtin definicién de la Academia Espafiola.

* AuvricaLkirs.—Awurichaleite—2 Cu O, €0, -+~ 3 Zn O, H, 0.

Suele contener pequefias cantidades de cal.

En cristales aciculares unidos formando nédulos, en fibras finas agru-
padas formando plumas ¢ estrellas, en masas granudas y en hojillas.
Dur. 2. Dens. ind.

Trasltcida 1 opaca. Lustre nacarino. Color verde de cardenillo, &
veces azul; polvo verde claro 6 azulejo.

Calentada en tubo cerrado se ennegrece y da agua. Infusible; colora
lallama de verde oseuro. Con carhonato sédico da sobre el carbén una
pegadura de dxido de zinc, y se obtiene un glébulo de cobre. Soluble
en los dcidos con efervescencia.

En México, suele encontrarse en las minas de cobre de la Sierra de
Tapalpa, Estado de Jalisco.

Awrotelurita.—Nombre dado por Dana 4 la silvanita.

AvromoriNa.—Var. de gahnita. Composicion Zn O, Al, O, soliendo
contener algtin hierro. Dens. 4,1 4 4.6.

Awitunita—Véase fosturanita.

Avavires.—Awalit.




