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* Caasira.— Chabasie (fr.)

Silicato hidratado de aliimina y cal: los resultados de distintos ana-
lisis difieren bastante entre si, de suerte que han sido propuestas tres
formulas diferentes para representar la composicién de este mineral,
las cuales formulas son:

(1) CaO, Al,05, 4 Si0, + 6 H,0;
(2) 2Ca0, 2 Al,0, 95i0,+ 14 H,0;
(8) 2Ca0, 2 Al,05, 7 Si0,+ 10 H,0 (var. facolina).

S. romboédrico: pp=94° 24’ (facolina) 4 95° 2’; generalmente
94° 46’y pb,= 137°23’. Crucero claro p. Dur. 4 4 5. Dens. 2,08
4219

Trasparente 4 poco traslucida. Lustre vitreo. Incolora, lechosa 6 de
color rojo de carne (var. acadialina), 6 amarillento (var. haydenina);
polvo incoloro. Fractura rugosa. Quebradiza. Doble refraccién muy
ligera.

La ataca completamente el 4cido clorhidrico, con separacién de si-
lice en copos. Con el soplete se funde con hervor, dando un vidrio
blanco casi opaco.

En México la he encontrado en El Narizén y en San Cristébal, Ba-
rranca del Rio Grande, Jalisco.

CarocLITES. {

Fosfato hidratado de alimina y cal, probablemente. Contiene 13
por 100 de agua.

Se halla en fragmentos rodados, en los aluviones diamantiferos de
Bahia, Brasil. Dur. 6. Dens. 3,19.

Color rojo de ladrillo oscuro.
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Calentada al rojo, da agua.

Casreriva.—Var. de anabergita que contiene, en sustitucién parcial
del 6xido de niquel, 6xido de cobalto y magnesia. Crucero facil clino-
diagonal. Lustre nacarado en las superficies de la exfoliacién. Traspa-
rente 4 traslieida. Color verde manzana. Dur. 2. Dens. 2,96.

Cacmevrires.—Seleniuro de cobre, plata, hierro y cobalto, que segtin
discusién de Domeyko, existe tal vez en las menas selenfferas de Ca-
cheuta, Republica Argentina (C. R. 63), juntamente con claustalita.
Podria también, segin el mismo Domeyko, consistir ese seleniuro en
mezcla de eucairita y un seleniuro de hierro y cobalto (Fe, Co) Se.

* Cacmoroxaa.—Var. de dpalo. Opaca. Color blanco azulejo. Adhe-
rente 4 la lengua. Contiene trazas de alimina.

CACOCLASITA.

Subsilicalato de alimina y eal, con pequefias cantidades de sesquid-
xido de hierro, magnesia, potasa, sosa, agua y dcido fosférico: rel. de
OenR,0,;, ROy Si0,=2:7:6. !

S. tetragonal: isomorfa con la sarcolita. Carece de cruceros. Dur. 5
4 6. Dens. 3,05 4 3,06. ;

Opaca. Poco lustrosa 6 reluciente en la superficie de los cristales
con lustre entre vitreo y resinoso. Fractura granuda y mate. Color

_blanco agrisado, amarillento ¢ verdoso.

Se funde con el soplete, con hinchamiento, en un vidrio blanco:
fus. 3. El dcido clorhidrico la ataca incompletamente: al comenzar su
accion hay efervescencia, porque este mineral contiene carbonato de
cal intimamente mezclado.

Descubierta en Wakefield, provincia de Ontario, Canada, por H. C.
Lewis.

Cacoclora—Asbolina.

Cacoxexira.— Kakowen.— Cacoxéne (fr.) 2 Fe,05, Ph,0; -+ 12 H,0.

Contiene trazas de fluor.

En masas pequefias de textura fibrosa, y en penachos de fibras finas
divergentes. Dur. 3 & 4. Dens. 3,38.

Lustre metaloide. Color amarillo de ocre que por prolongada expo-

L] <
sicion al aire se vuelve pardo.

Fusible en los bordes, dando una escoria negra y brillante, y colo-
rando la llama de verde azulado. Soluble en 4cido clorhidrico.

Cadmia.—Nombre antigno de la calamita 6 silicato de zine hidra-
tado. .
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Cainita 6 kainita.—Picromerita.

Caramita,—Al, Oy, Ph, 05+ 5 H,O0.

En masas compactas. Dur. 3,5 4 4. Dens. 2,5.

Trasluciente. Color de verde manzana & verde esmeralda, con vetas
blanquecinas y azulejas.

(alentada en tubo cerrado da agua, se pone opaca y color de choco-
late, y se vuelve friable. Infusible al soplete.

Colaite. Turquesa.

Calamina.—Este nombre ha sido dado tanto 4 la calamita como 4
la smithsonita y 4 la hidrocinguita.

Calamina eléctrica.—Calamita.
verdosa.—Auricalcita.
terrosa.—Hidrocinguita.
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Calamita.—Tremolita.

Caramita— Galmei, Zinkkieselerz—2 Zn0, 810, + H, 0.

S. ortorémbico: mm=104° 13’; pay=118° 34’; pe,=154° 31",
Cruceros: m facil; ¢, menos facil; p imperfecto. En cristales y en masas
concrecionadas, fibrosas 6 granudas. Dur. 4,5 & 5. Dens. 3,16 4 3,90.

Trasparente 4 poco trashicida. Lustre vitreo; en las caras p algo na-
carado y 4 veces diamantino. Incolora, azuleja, agrisada, amarillenta,
verdosa 6 parda; polvo blanco. Piroeléctrica. Fosforescente por frota-
miento. Fractura rugosa. Quebradiza. Fuertemente birefringente.

Da agua. Calentada fuertemente se hincha y apenas sus bordes del-
gados se funden. Con solucién cobéltica toma color verde. Soluble en
Jos 4cidos clorhidrico, nitrico y acético, con separacién de silice gela-
tinosa. Soluble en legfa alcalina concentrada.

Caraverita— (Au, Ag) Te,.

Contiene, segun andlisis de Genth, cerca de 39 por ciento de oro y
3 por ciento de plata.

Se ha encontrado en masas y en cristalitos imperfectos, incrustados
en cuarzo, en minas de California y Colorado. Dur. 2,5. Dens. 9,043.

Lustre metélico. Color amarillo de bronce; polvo gris amarillento.
Quebradiza. Fraclura rugosa.

Calentada al soplete sobre carbon, arde con llama verde azulada, y
da un gléhulo de oro. Soluble en agua régia, con separacion de cloruro

argéntico.

Carcanancima.—Var. alierada de analcita, que contiene carbonato

caleico.

Sinopsiz—6
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Caleantita 6 Chaleantita.—Nombre dado por Dana al sulfato cu-
prico natural.

Caleanto [chalcanthuim].—Nombre dado en lo antiguo & los vitriolos.

Culedreo, caledrea—Lo que contiene cal 6 participa de ella. Suele
llamarse asf el carbonato caleico natural 6 caliza.

CarcareoBARrITING.—Var. de baritita, que contiene cerca de 7 por
ciento de cal y trazas de sflice y altimina, y se halla en Inglaterra.
Dens. 4,02 4 4,29; anculo mm = 101° 53'.

CarcareoceLESTINA.—Var. calcarea de celestita.

* (larceponia.—Var. criptocristalina de cuarzo. Traslicida. Lustre
parecido al de la cera. Color blanco lechoso, agrisado ¢ pardusco mas
6 menos oscuro. En concreciones, estalactitas é incrustaciones, tapi-
zando ¢ llenando cavidades de algunas rocas.

Caleimangita.—Espartaina.

* Carcmitro—Ca 0, Az 0, + H, O.

En masas, eflorescencias y fibras sedosas. Color blanco ¢ agrisado.

Soluble en el agua. Delicueseente. Su solucién da precipitado abun-
dante con oxalalo amdnico.

Caleiocelestita.— Calcireocelestina.

Calciocinquita.—Mezcla de cinquita y caliza. :

CarcrorerriTae.— (3 Fe, Oy, 6 Ca O, 3 H, 0),4 Ph, O, + 16 H, O.

Contiene algunas cantidades de alimina y magnesia.

S. monoclinico? Un crucero perfecto y dos muy imperfectos; de és-
tos uno perpendicular y otro oblicuo 4 aquel. En masas hojosas y en
nédulos. Dur. 2,5. Dens. 2,562 4 2,563.

Trasltcida en laminas delgadas. Lustre nacarado en las caras de
crucero. Color blanco, amarillento ¢ amarillo verdoso.

Facilmente fusible en glébulo negro magnético. La descompone el
acido clorhidrico.

Cavcrovorrires.— Chalcomorphit.

Silicato hidratado de cal, con 4 por ciento de alimina.

S. exagonal. Crucero ficil p. Dur. 5. Dens. 2,54,

Lustre vitreo. Traslucida. Incolora.

Dificilmente fusible en los bordes. En tubo cerrado da agua, se pone
blanca y pierde el brillo. Soluble en dcido clorhidrico, con separacion
de silice gelatinosa.

Carcrovrantta.— Call— Uranit —Autunite (ing.) 2 (U, 0,, Ca 0),
Ph, O; + 8 H, 0.
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S. ortorémbico, con formas muy préximas a las tetragonales: mm
— 90° 43'; b, b, = 127° 32. Crucero perfecto p. Dur. 24 2,5. Dens.
3,05 4 3,19.

Trasluciente. Lustre diamantino, nacarado en las caras p. Color
amarillo limén, polvo amarillento.

Ficilmente fusible. Soluble en los dcidos dando un licor amarillo.

Caleite.—Caliza.

CALCITORITES.

Silicato de cal y torio, recientemente encontrado en Noruega.

CarcocLora.—Var. cuprifera de limonita.

Carcopira.—Stilpnomelan.

Silicato hidratado de 6xidos férrico y ferroso, con pequeiias cantida-
des de alimina, magnesiay cal: rel. de O enR,0; +R O, H, 0 y Si 0*
= 3:2:6 préximamente.

En masas fibrosas y en laminas hojosas con un crucero ficil. Dur.
3 4 4. Dens. 2,76.

Lustre vitreo algo nacarado en las caras de crucero, & veces meta-
loide. Opaca; color negro ¢ abronzado.

Da agua. Se funde ficilmente en glébulo negro magnético. La ata-
ca el dcido clorhidrico.

Carcostisrta. Chalkostibit. Cuy S, Sb, S;.

S. ortorémbico: m m = 135° 12'; ¢* ¢* = 101° Cruceros: g, claro,
p imperfecto. Dur. 3 4 4. Dens. 4,75 4 5,01.

Lustre metalico. Color entre gris de plomo y gris de acero, polvo
negro. Fractura concoidea.

Calentada en tubo cerrado decrepita, funde y da un ligero sublimado
de sulfuro de antimonio. En tubo abierto da 4cido sulfuroso y subli-
mado de dcido antimonioso. Soluble en 4cido nitrico, con separacién .
de azufre, dando licor verde.

Caleofacita.—Liroconita.

Carcorasrra.—(Zn, Mn) 0, 2 Mn 0, 4 2 H, 0.

S. romboédrico: p p = 114°30'; p @, = 103° 48'. Crucero basal per-
fecto. En cristales aplanados diminutos, ya tapizando geodas, ya agre-
gadas formando pequefias masas hojosas ¢ estalactitas. Dur. 2,5. Dens.
3,91.

Opaca. Lustre metalico. Color de negro de hierro & negro azalado;
polvo pardo y mate. En liminas delgadas es flexible.

Calentada en tubo cerrado da,aguay deja desprender oxigeno, exfo-




84

lisndoge poco 4 pocoy tomando un color bronceado. Calentada con so-
plete se pone color de bronce 6 de cobre, y apenas se funden sus hor-
des. Da las reacciones propias del manganeso y del zinc.

Se ha encontrado en Nueva Jersey, y proviene de la alteracion de la
franklinita. :

Carcormmira—6 Cu 0, As, 0, -+ 12 H, 0.

Suele contener un poco de acido fosférico.

S. romboédrico: p p = 69° 48'; p a; = 108° 44",

Crucero perfectisimo ¢,. En tablas hexégonas, en masas hojosas y
en n6dulos. Dur. 2. Dens. 2,43. 4 2,66.

Trasparente 6 traslicida. Lustre vitreo ¢ algo diamantine, nacara-
doen las caras a,. Color de verde de cardenillo 4 verde esmeralda;
polvo verde algo mds claro.

Calentada en tubo cerrado decrepita, da mucha agua y deja como
residuo unas escamillas de color aceitunado. Soluble en el amoniaco
y en-el dcido nitrico.

Caleolita.—Nombre dado por Werner al fosfato de uranio, ¢ sea &
las especies calcouranita y calciouranita.

Carcomenta.—Cu 0, Se 0, 4+ H, 0.

Selenito etiprico, procedente de las minas de Cacheuta, Buenos
Aires.

S. monoclinico: mm = 108° 20'; p by = 89° ¢'.

En cristales aislados y costras cristalinas. Dens. 3,76.

Trasparente. Color azul.

Sobre carbén se funde, da pegadura de selenio y colora de azul la
llama. En tubo cerrado da agua y un sublimado de 4cido selenioso.
Soluble en los dcidos.

Caleomiclite.—Nombre dado por Blomstrand 4 un mineral, proba-
blemente idéntico 4 la ernbescita.

* Carcormmmma—Cu, S, Fe; S,
S. tetragonal esfenoédrico: 8, b, = 109° 53’ (aristas culminantes),

71° 20’ (aristas horizontales). Cruceros: e, bastante claro, p muy im-

perfecto. Dur. 3,5 4 4. Dens. 4,1 4 4,3.

Muy brillante, con lustre metdlico. Color amarillo de latén, polvo
negro verdoso, Con frecuencia exhibe irisaciones superficiales. Frae-
tura concoidea 4 rugosa.

Reducida sobre carbén, da un glébulo magnético. El 4cido nitrico
la disuelve, con separacién de azufre; el licor que se obtiene es verde:
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por la adicién de amoniaco en exceso se torna azul de cielo, separén-
dose un precipitado gelatinoso color de ocre.

Carcoprrrorimes.—( Cu S, 2 Fe 8) Fe, 5.

En masas. Dens. 4,28. Dur. 3 4 4

Lustre metalico. Color parecido al dela pirita con algin tinte pardo.

Enconfrada en Suecia.

GALCOSIDERITES.*l—(z Fe, 0;, Cu0), Ph, 0, 4+ 4 H, 0.

S. triclinico. En cristales diminutos agrupados. Tiene un crucero
facil. Dur. 4,5. Dens. 3,11.

Color verde claro.

* (lancosrra.—Cu, S.

S. ortorémbico: mm = 119° 855 p by = 117° 245 p e 3 = 147° €.
En cristales tabulares de apariencia hexdgona, y en masas. Dur. 2,5
4 8. Dens. 5,5 4 5,8.

" Lustre met4lico. Color gris de plomo & negro de hierro, raspadura
brillante, polvo negro. Décil. Fractura concoidea.

Muy fusible. Se reduce ficilmente sobre carbén, dando un botén
maleable de cobre. Soluble en 4cido nitrico, con separacién de azufre,
dando licor verde, que con amoniaco se pone azul celeste.

* (ancorriguina. — Var. de Cuprita, en agujas 6 fibras capilares.
Dens. b5,8. ;

Carcovranira.—Kupfer— Urantt.— Torbernite. (ing.) 2 (U, 05 Gu 0),
Ph; 0; 4+ 8 H, 0.

S, tetragonal: p b 3 = 124° 17". Crucero facilisimo p. Dur. 24 2,5.
Dens. 3.4 4 3,6. Se halla en tablas cuadradas, con aristas modificadas.

Lustre adamantino 6 vitreo, nacarado en las caras p. De trasparen-
te 4 poco traslicida. Color verde de diversos tintes, de esmeralda &
espérrago, polvo verde més claro. Textura hojosa. Léminas quebra-
dizas.

Da agua. Fus. 2,5: se funde en esmalte negruzco, y colora Ja llama
de verde. Soluble en el dcido nftrico. Agregando amoniaco 4 la solu-
cién se obtienen precipitado amarilllo limén y licor azul de cielo.

Calderita—Mineral de la India, que parece es un granate en masas.

Careonxita.—3 P 0, S0, + 2Pb 0, GO, 4+ Gu 0, CO,.

S. ortorémbico: mm = 95°. Cruceros dificiles ¢, p, m. Dur. 2,5 4 3.
Dens. 6,4.

Trasluciente. Lustre resinoso. Color verde azulado claro, polvo blan-
co verdoso. Fractura rugosa. Ffigil.
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Sobre carbén da un botén de plomo cobrizo. La ataca el dcido ni-
trico, con efervescencia, dejando un residuo de sulfato plimbico. La
solucién es verde, y da precipitado blanco con acido clorhidrico.

Calibita—Siderita.

Calilita.—Thomsonita.

Cavterres,— Chalypite (ing. Shepard).—G Fe,.

Carburo de hierro, que es el constituyente principal del hierro me-
teérico de Niakornak, Groenlandia.

Caliptolita.—Circonita alterada.

* Ciaviza.—Kalkspath, Caleit. Ga 0O, GO,

S. romboédrico: p p=105° 5./ Crucero p, perfecto. Dur. 3. Dens.
2,70 4 2,73. En cristales de formas muy variadas, en masas cristali-
nas y en masas compactas: es uno de los minerales mis abundantes
y esparcidos en la Naturaleza.

Trasparente 4 opaca: los cristales casi siempre trasparentes, Doble
refraccion enérgica negativa. Incolora cuando esté pura; polvo blanco.
Lustre vitreo. Fractura concoidea, dificil de obtener por la extremada
facilidad con que se exfolia.

Infusible. Calentada, se pone blanca y opaca, dejando desprender
su4cido carbénico. Muy ficilmente soluble en los dcidos, con eferves-
cencia.

Abunda en México, siendo notables los cristales que se encuentran
en las vetas de Guanajuato.

Caloeroma.—Crocoita,

Caromer.—H g, G L.

S. tetragonal: b3 b3 [ady] = 104° 20'; a3 ¢} [ady] = 98° 8. Dur.
14 2. Dens. 6,48,

Lustre adamantino. Trasluciente. Blanco, gris ¢ pardo. Déeil, pue-
de tajarse. Fractura concoidea.

En tubo cerrado, se volatiliza sin fundirse; con sosa se reduce y da
un sublimado de mercurio. Insoluble en el Acido nitrico, soluble en
¢l agua regia, convirtiéndose en H g Cl.

CALSTROMBARITINA.—Var. de baritita, que contiene mezclados carbo-
natos de estronciana y cal.

Carvonieriva.— Var. de psilomelan.

* (lamasita.—F ey Ni.

Combinacién de hierro y niquel, existente en las rocas metedricas.
Dens. 7,652 [Meunier]. x
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(Calentada al aire, su superficie se toma de hierro pavonado. Solu-
ble en frio en el acido nitrico.

En México se ha encontrado en los hierros metedricos de Charcas,
Jiquipileo, Cieneguita (cerca de Zacatecas), Durango, Oaxaca, Bonan-
za, Coahuila, La Descubridora y San Francisco del Mezquital.

CampeeLiTes.—C Fey,.

Carburo de hierro contenido en el hierro meteérico de Campbell,
Tenn., E. U., juntamente con una pequefia cantidad de tenita. Se ha-
1la probablemente en otras rocas metedricas.

Campmina—Var, de mimetita que contiene 19 por ciento de fosfato
plumbico, por sustitucién parcial del 4cido fosférico al 4cido arsénico.
Se halla en cristales con las caras prismaticas curvas, de color amari-
llento & rojo pardusco.

Canaanites.—CG F e,

Acero nativo, encontrado en Canaan, Conn., E. U., y analizado por
Shepard. El fragmento encontrado tenia textura cristalina y grafita in-
tercalada entre las caras de separacion. Sin embargo, esta especie es
muy dudosa, porque no ha vuelto & encontrarse otro ejemplar de ella
en la localidad donde se halld.

Canaanito.—Roca de piroxenita compacta. Dur. 6,5. Dens. 3,1.

CANCRINITA.

Silicato de aliimina, sosa y cal, con 6 por ciento de dcido carbdnico
y 3 4 6 por ciento de agua. Los resultados de sus andlisis diferentes
no son muy concordantes: los de los dos mds recientes, se pueden re-
presentar por las formulas:

4Na,0,4A1,0, 9Si01+2[(Ca, Na,) C0;] + 3H, 0 [ e J;
3 Na., 0, 5A !z O_;, 11 Si 03 -+ 2 [(G {L,‘_NB.) C OJ -+ 4H2 0 ['I"rnnsilmnta }

S. exagonal: isomorfa con la nefelita. Dur. 5 & 6. Dens. 2,40 a
2,60. En cristales prismaticos, en masas y diseminada.

Trasparente 4 traslicida. Lustre entre vitreo y graso. Blanca, gris,
amarilla, verdosa, azuleja, rojiza 6 incolora; polvo incoloro.

Da agua. Al soplete pierde el color y se funde: fus. 2. Con el dcido”
clorhidrico hace efervescencia, siendo atacada sélo parcialmente: ca-
lentada con el mismo dcido se disuelve con separacién de silice gela-
tinosa.

Canpiva.—Var. de espinelita, de la isla de Ceilan. Dens. 3,5 4 3,6
Casi opaca. Color verde oscuro, pardo ¢ negro.
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Cantalita—Petrosilex.

Cantonita.—Covelita.

Canroxma.—Var. de covelita, que se halla en cubos y con crucero
ciibico. Segtn Genth es probablemente seudomoérfosis de harrisina, la
cual variedad es 4 su vez una seudomdrfosis de galena en calcosita. -

CAPELENITES.

Borosilicato de itria, con pequefias cantidades de barita, torina, ce-
rio, lantanio, didimio, sosa, potasa y agua. Es mineral muy raro, que
se ha encontrado en Noruega.

S. exagonal. Dens. 4,41

Lustre graso, vitreo en fractara reciente. No tiene cruceros. Color
pardo. !

Capilosa.—Nombre dado por Chapman 4 la millerita ¢ sulfuro de
niquel.

Capnite.—Smithsonita.

CaporciANINA.—Var, de laumonita. Color rojo de carne. Dur. 2,5.
Dens. 2,47. En cristales muy pequefios.

Caracortes.—P b O, HC1 4+ Na; 0,S O,

S. ortorémbico. 'Cristales aparentemente exagonales por gemina-
cién. Forma vecina de la de la witherita.

Incolora y trasparente.

Se halla, asociada con diminutos cubos de percilita, en Caracoles,
Chile.

Estudiada por Websky.

Carbocerina.—Nombre dado por Beudant 4 la lantanita.

Carbbn diwmantino.—Diamante antracitico.

Carbén mineral.—V. Hulla.

Carbonado.—Nombre que recibe en Brasil la variedad compacta de
diamante.

(ARBONOITRITES.

Carbonato de itria, probablemente. No ha sido analizada.

En pegaduras pulverulentas.

Mate 6 reluciente. Color blanco.

Da agua en tubo cerrado. Se disuelve en los dcidos con eferves-
cencia.

Procede de la alteracién de la gadolinita.

Cuarbunclo.—Nombre dado en la antigiiedad 4 diversas piedras pre-
ciosas, y que hoy suele darse 4 los granates rojos, aprovechables para
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la joyeria. Se llamaba carbunculus 4 varios granates, corundos y es-
pinelitas.

Carbunculus charchedonius, alabandicus, troezenius.— Antiguos
nombres de variedades de granate.

Carrorita.—Karpholit—[ (A1, Mn, F e). 0,],38510, 4 3 H0.

Contiene un poco de fluor.

S. ortorémbico: mm = 111° 27°, Dur. 545,5. Dens. 2,93. En cris-
tales aciculares 6 masas fibroradiadas.

Opaca. Lustre sedoso. Color amarillo pajizo. Muy fragil.

Da agua. Al soplete se hincha, se pone blanca y con mucha dificul-

tad se funde. Es casi inatacable por el 4cido clorhidrico.

CarrosioEriTA.—4 Fe, 0; 5 S 0; 4 12 H, 0.

En incrustaciones y riffiones. Dur. 4 & 4,5. Dens. 2,49 4 2,73.

Lustre resinoso. Color amarillo paja més 6 menos oscuro; polvo
amarillento. Untuosa al tacto.

Insoluble en el agua. Reducida sobre carbén se obtiene una masa
magnética.

Carfoestilbita..—Thomsonita.

Carmvmisa.—Var, de hornblenda. Color verdinegro. Angulo mm
— 124° 9. Dens. 3,08 4 3.02. Procedente de Carintia.

%% CarmeniNa.—Var. de Calcosita, de la isla del Carmen, Golfo de
California. Es una mezcla de una parte de calcosita con una de cove-
lita préximamente.

Carminra.— Carminspath.—3 P b 0, As, 05 15 (Fe,05,A5,0;)

S. ortorémbico. En agujitas muy finas agrupadas irradiando. Cru-
cero m. Dur. 2,5. Dens. 4,10.

Trasluciente. Lustre vitreo. Color rojo carmin, polvo amarillo roji-
zo. Quebradiza.

Al soplete, emite vapores arsenicales y se funde en glébulo color de
acero. Con sosa se obtiene un hotén maleable de plomo. Soluble en
4cido nitrico.

Carnanma—K Gl 4+ Mg Gl 4 6 H, O.

3. jsométrico. Cruceros menos faciles quelos de lasal gema. Dens. 1,62.

Trasparente; lustre vitreo 6 graso. Incolora; 4 menudo rojiza, tefiida
por 6xido de hierro en ella diseminado. Fractura concoidea. Muy fos-
forescente.

Soluble en el agua. La solucién da precipitados con el carbonato
sédico y el cloruro platinico.
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Se halla principalmente en el célebre yacimiente de Stassfurt.

Carnat.—Nombre dado por Breithaupt 4 la kaolinita ferruginosa.

Carnatita.—Feldespato de la India que probablemente es labrado-
rita.

Carorarires.— Carolathin.

Silicato hidratado de alimina, andlogo 4 la alofanita; pero que sélo
contiene 15 por ciento de agua.

Amorfa: formas globosas. Dur, 2,5. Dens. 1,51.

Algo trasluciente, Color amarillo melado.

Carrorita.— CGu S, Co, S,.

S. isoméltrico. A veces en octaedros, comunmente en masas. Dur.
5,0. Dens, 4,85,

Lustre metalico. Color gris de acero, con visos rojizos. Fractura ru-
gosa 0 imperfectamente concoidea.

Carton de montafia:—Subvariedad de amianto.

Caruvinera.— Coaryinit.—3 R O, A s, O,

Arseniato de protéxidos de plomo, manganeso y calcio, con alguna
magnesia, y trazas de hierro y cloro.

En masas. Dur. 34 3,5 Dens. 4,25. Tiene dos cruceros que forman
un 4ngulo de 130°.

Lustre graso. Color pardo; polvo blanco amarillento. Fractura as-
tillosa.

Fusible con facilidad en escoria negra. Se disuelve en 4cido nftrico,
con ligera efervescencia por contener carbonato cdleico mezclado.

Encontrada en Longban, Suecia, y estudiada por Lundstrom.

* Casirerita.—S n 0,

S. tetragonal: p ¢, = 146° 5'; b3 b3 (ady) = 121° 4¢/ (llamando m
4 las caras prismdticas habitualmente mas desarrolladas). Cruceros
muy imperfectos £, y m. Macles muy frecuentes por hemitropfa nor-
mal & g;. Esta especie se halla en cristales, en concreciones y en ma-
sas amorfas. Dur. 6 4 7. Dens. 6,4 4 7,1.

Variedad cristalina. — Trasparente & opaca. Muy lustrosa, lustre
diamantino. Incolora algunas veces, con maés frecuencia parda, negra,

r

amarillenta ¢ rojiza; polvo blanco 6 agrisado. Quebradiza. Fractura
concbidea imperfecta, 6 rugosa.

Variedad amorfa.—Opaca. Mate ¢ poco lustrosa. Estructura concén-
trica y fibroradiada. Tenaz. Color pardo de varias tintas, negro, rojizo
¢ amarillento. Dens. 5,91 4 21° (Paso de Sotos).
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Inalterable al soplete sin adicién de reactivos. Con sosa sobre car-
bén se reduce y da una pegadura blanca. Inatacable por los 4cidos.

Se encuentra en México en varias minas de la sierra de Calatlan,
Durango, en cristales y masas; en Coneto, Durango, en concreciones;
también en concreciones en Paso de Sotos y Comanja, Jalisco; entre
Santa Rosa y La Fragua, Guanajuato; en Sain el Alto y otros puntos
de Zacatecas, y en el Valle de San Francisco, San Luis Potosi. En es-
ta tltima localidad se encuentra incrustada en porfido rojo. (Genth.
Contributions to Mineralogy. No.29. L. Occurrence of tin ores in Mexi-
co. 1887.)

(ASITEROTANTALINA.— Var. de tantalita, en la cual hay sustitucién par-
cial de 4cido esténico al 4cido tantdlico. Contiene de 7 & 17 por ciento
de 4cido estinico. Dens. 7 4 7,3.

(Cassinma.—Var. de ortoclasita de Delaware Co., Pennsylvania, E. U.,
que contiene cerca de 4 por ciento de barita y poco més de 4 por cien-
to de sosa. Dens, 2,69.

Castevrres.— Castellit.

Contiene 4cidos titdnico y silicico, y cal. Segin Plattner, tiene me-
nos 4cido titanico que la titanita.

S. monoclinico: m m = 118°. En tablas de 8 caras muy pequefiasy
sumamente delgadas. Dur. 5,5 4 6. Dens. 3,15.

Lustre vitreo algo diamantino. Color amarillo de vino; polvo inco-
loro. Trasparente ¢ traslicida. Fragil.

Castelnaudite.—Xenolimita.

%% Casmumes.—(Cu, Zn, Pb, Ag)Fe, Sps.

Las férmulas racionales deducidas por Rammelsberg y Dana son poco
probables, y la composicién de esta especie requiere nueva discusion.

En masas hojosas. Dur. 3. Dens. 5,19 4 5,24.

Lustre metélico. Color, irisaciones y demés caracteres andlogos 4
los de la erubescita.

Se halla en Guanacevi.

Custor.—Nombre dado por Breithaupt 4 la pefalita.

Castoruwa.—Var. de petalita, de la isla de Elba, Italia. En cristales
trasparentes. Dens. 2,38 4 2.40.

Caraprerra.—Kutapleiit.

Silicato hidratado de zircona y sosa, con pequefias cantidades de
cal, alimina y éxido férrico: rel: de O en Si 0, Zr 0, ROy H, 0
— (AP
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