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Calentada, se pone verde, y después se funde en vidrio negro.

Leucocyelita, leukocyklita.—Apofilita.

Levcoranira.—Leucophan (s. Esmark, 1840). Na, (G14-Ca); Si; Oy
Fl, (Groth),

. monoclinico (Groth). Crucero clinodiagonal. Generalmente se
halla en masas y en aglomerados fibrosos ¢ testdceos, raras veces en
eristales. Dur. 3.5 4 4. Dens. 2.964 4 2.974.

Trasluciente é incolora en esquirlas delgadas. Lustre vitreo. Color
de gris verdoso 4 amarillo de fopacio claro; polvo blanco. Fosforescen-
te y eléctrica por el calor. Tenaz.

Calentada en tubo cerrado se blanquea y despide luz purptrea. Al
soplete, se funde con intumescencia dando vidrio incoloro 6 violado
claro, y tinendo la llama intensamente de amarillo. Con sal fosférica
se disuelve dejando esqueleto siliceo.

Leucogranate.—Grosularita m4s 6 menos blanca.

Leueolita.—Leucita.

»  de Altenberg.—Picnina.
5 te Mauleon.—Dipirites.

Levconanganires.— Leukomanganit (Sandberger),

Mineral de Rabenstein, en Baviera, que resulta de la alteracién de
la trifilita. Ademé4s de éxidos ferroso y manganoso, contiene #lealis y
agua. Hallase en laminillas incoloras, fusibles, que torman color negro
pardusco al calentarlas. (J. 1879, pag. 370).

LEUCOPETRITES‘ﬁLBIC-GOpﬁi'J‘?:?l. (iH 0.

Mineral que se halla en el lignito de Gesterwitz, Sajonia prusiana.
Su aspecto es intermediario entre el de la resinay el de la cera. Se
obtiene en cristales blancos por la evaporacién de sus disoluciones.
Fusible hacia 100°. Soluble en éter, muy poco soluble en alcohol an-
hidro, enteramente insoluble en alcohol acuoso. No la alteran ni la
legfa potdsica aun en caliente, ni el 4cido nitrico en frio.

Leucopirita.—Clon este nombre, dado por Shepard en 1835, y con
el de lslingita, dado por Haidinger en 1849, se comprendian antes de
1867 dos arseniuros de hierro, Fe As, y Fe, As,. Habiendo analizado
Zepharovich en 1867 la leucopirita de Loelling, encontré que su férmu-
la era Fe As, y con tal motivo di6 el nombre de loelingita al arseniuro
de esa composicién, reservando el de leucopirita sélo para el arse-
niuro Fe, As,, (V. Dana. App. ID).

* Levcopirita.—Fe, As,.
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S. ortorémbico: mm=122°. Crucero ficil en una direccién. En
cristales y en masas, Dur. 5 4 5.5. Dens. 6.2 4 7.43.

- Lustre metdlico. Color entre blanco de plata y gris de acero; polvo
negruzco. Fractura rugosa. Quebradiza.

Calentada en tubo cerrado da sublimado de arsénico; en tubo abier-
to, da sublimado blanco de 4cido arsenioso. Al soplete, sobre carbén,
se funde en glébulo magnético, despidiendo olor alidceo: al fuego oxi-
dante da pegadura blanca de dcido arsenioso y residuo de éxido de
hierro.

Los arseniuros de hierro ¢ alguno de ellos se encuentran en México
en varias localidades, entre las cuales puedo citar el cerro de Ganzules,
cerca de Ojocaliente, Estado de Zacatecas. Por falta de los analisis
cuantitativos, en este caso indispensables, no puede saberse con certe-
za si el mineral de Ganzules y otros andlogos deben referirse 4 esta
especie 6 4 la loelingita.

Leucorena.—Giimbel 1lamé asf 4 un mineral blanco, producto de
alteracién del hierro titanico. Segtin Lasaulx dicho mineral es idénti-
co al Hamado por él titanomorfita.

Levcoriuites.—Leucotil (Hare, 1879).

R, 0;, 8RO, 4 8i 0,-+8 H, 0. Contiene aliimina, éxido férrico,
magnesia, cal y trazas de sosa y potasa.

En fibras irregularmente agrupadas sobre serpentinita, exfoliables
paralela y perpendicularmente 4 su longitud. A juzgar por caracteres
opticos, pertenece al sistema ortordmbico. Lustre de seda. Color
verde.

Al soplete se funde, tomando color amarillento ¢ pardusco.  Se di-
suelve con facilidad en los 4cidos clorhidrico y sulfiirico.

Encontrada en Reichenstein, Silesia.

Leutrita—Nombre dado por Sartorius & una marga arenosa endu-
recida, de aspecto sacaroide, de los contornos de Iena.

Leuzita.—Leucita.

Leviglianita.—Nombre dado 4 un mineral de mercurio de la mina
de Levigliani, Italia, descrito como variedad ferruginosa de guadalca-
zarita.

Levysira.—ZLevyne (ing. Brewster, 1825). Al, O,, Ca 0, 3 Si 0,--
4 H, O. Contiene pequeiias cantidades de sosa y potasa.

S. romboédrico: p p=106°03". En cristalitos aplanados, con fre-
cuencia en geodas. Dur. 4. Dens. 2.1 4 2.2,
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Trasparente 4 trasliicida. Lustre vitreo. Incolora, blanca, amarillen-
ta, agrisada, rojiza 6 verdosa.

Pierde hasta 4 por ciento de agua en el aire seco, recobrandola por
exposicion al aire htimedo. Calentada, comienza & perder agua 4 70°,
siendo la pérdida de 12 4 13 por ciento 4 225°, y perdiendo toda su
agua (18 por ciento) al rojo blanco, 4 la cual temperatura se funde en
vidrio avejigado opaco y blanco. Los é4cidos clorhidrico y nitrico la
disuelven con separacién de silice gelatinosa.

Lherzolita.—Picotina.

Liperenita.—Libethenit (Breithaupt, 1823). 4 Cu O, Ph, O,+-H, O.

S, ortorémbico: m m=92°2(0'. En cristalitos octaédricos y en masas
concrecionadas. Dur. 4, Dens. 3.6 4 3.8.

Traslticida. Lustre resinoso. Color aceitunado generalmente oscuro;
polvo de color verde de hierba. Fractura entre concoidea y rugosa.
Quebradiza.

En tubo cerrado da agua y se torna negra. Con soplete se funde fi-

cilmente, tifiendo la llama de verde. Con sosa, sobre carbén, se redu-

ce dando un glébulo de cobre. Soluble'en los dcidos y en amoniaco.

Liesxerina.—Subvariedad de gieseckina, que procede probablemen-
te.de alteracién de la nefelita. Se halla en prismas de seis caras, sin
cruceros. Lustre graso. Opaca. Color gris verdoso. Fractura astillosa.
Dur. 3.5. Dens. 2.8.

LiepicitA.—Liebigite (ing. J. L. Smith, 1848). Ca O, CO,+-U, Oy,
0,420 H, O.

En concreciones mamilares y en pegaduras delgadas. Crucero en
una direccién. Dur. 2 4 2.5.

Trasparente. Lustre vitreo en fractura reciente. Color verde manza-
na hermoso.

Calentada en matracito da mucha agua y toma color gris amarillen-
to. Si se calienta al rojo se ennegrece sin fundirse y por el enfriamiento
su color se trueca en rojo anaranjado. A temperatura mas elevada se
ennegrece, subsistiendo asf después de haberse enfriado. Con bérax
da perla verde al fuego reductor y amarilla al oxidante. Los 4cidos la
disuelven facilmente, con efervescencia, dando un licor amarillo.

Ha sido encontrada principalmente en Bohemia y en Turquia, en
revestimientos sobre otros compuestos de uranio.

Lidite.—Piedra de Lidia.

Lievrite.—Nombre dado por Werner 4 la ilvaita.
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Lignito.—Véase hulla.

Licuriva.—Var. de titanita, en cristales aplanados de color amarillo
verdoso.

Lilalite.—Lepidolita.

Livrres.—Lillit (Reuss, 1857).

Mineral semejante 4 la glauconita, de composicién préxima 4 la
férmula 2 Fe, O, 3 Si 0,43 H, 0. Se halla en Bohemia, asociado
con pirita, y al parecer se ha formado por la accién de ésta al alterarse
sobre la matriz silicea que la contiene.

En masas terreas, de color verde negruzco. Dur. 2. Dens. 3.04.
Mate.

Livanres.—Limbachit (Frenzel, J. 1879). 3 Mg O, 2 Si 0,-}- Al,
0;, Si 0.+3 H, 0.

En masas. Blanda y tenaz. Dens. 2.39.

Lustre graso. Color de blanco verdoso 4 agrisado. No es adherente
4 la lengua.

Se halla en Limbach, Sajonia, rellenando huecos ¢ grietas en ser-

pentinifa. Por su composicién y propiedades, es muy semejante 4 la
kerolita. '

Limbilita, limbita.—Nombre dado por Saussure & una crisolita al-
terada, que se halla en pequefias masas amarillentas, en el hasalto de
Limburgo.

* Liinrra.— Quellerz. Fe, 05, 3 H, O.

En masas, de formas estalactiticas, semejantes 4 las de limonita;
también en masas terreas amarillas. Con frecuencia contiene algo de
acidos fosforico y himico.

Sus propiedades fisicas son casi iguales 4 las de la limonita, de la
cual difiere porque contiene mas agua (24 4 28 por ciento).” Color de
amarillo de ocre & pardo amarillento. Las variedades pardas tienen
frecuentemente lustre semimetélico.

Lamo, légamo.—Barro, lodo.

* Liwonira.—Lamonit. 2 Fe, 05, 3 H, O.

Contiene generalmente de 12 4 16 por ciento de agua. Con frecuen-
cia tiene silice, aldmina y dcido fosférico.

Amorfa; generalmente en formas estalactiticas, mamilares ¢ arrifio-
nadas, con estructura fibrosa; se halla también en concreciones, en
masas compactas y 4 veces en masas terreas. Duar. 5 4 5.5 Dens.
3.6 4 4.
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Opaca. Lustre sedoso 6 metaloide, 4 veces carece de brillo. Color:

pardo, las mds veces oscuro, en la fractura; superficialmente presenta
4 menudo un tinte casi negro con apariencia de barniz; las variedades
terreas son de color amarillo, pardusco ¢ de ocre; polvo pardo amari-
llento.

Da agua, dejando residuo de sesquiéxido anhidro de hierro. Infusi-
ble, al fuego oxidante se torna roja, al reductor negruzea y magnética.
Soluble en 4cido clorhidrico. Algunas muestras dejan esqueleto siliceo

con la sal fosférica, ¢ residuo de silice cuando se las disuelve en un

acido.

Pueden distinguirse las siguientes variedades principales de esta es-
pecie:

a. Compacte. Lustre de semimetélico 4 sedoso. En masas irregula-
res 6 en formas estalactiticas ¢ arrifionadas. (Desmoronado).

b. Ocrdcea. Térrea, color de amarillo pardusco 4 ocroso. Con fre-
cuencia se halla mezclada con arcilla ¢ arenas.

¢. Hierro palustre. En masas livianas, més ¢ menos huecas y po-
rosas: & menudo confiene impresiones de hojas, madera ¢ frutos pe-
trificados. (Bramador).

d. Hierro pardo arcilloso, En masas compactas y en nédulos. Ras-
padura amarilla, lo cual permite distinguirla de la mena de hierro,
también arcillosa y parda, perteneciente a las especies hematita y si-
derita. Algunas veces, tiene estructura pisolitica  oolitica.

Entre otras localidades, se halla en México la limonita en las minas
del Bramador y en las del Desmoronado, 10° Cantén, Jalisco. En
la wltima localidad pueden verse las estalactitas ferruginosas en via de
formacion.

* Linarira.—Linarite (ing. Brooks). Pb O, Cu 0, SO,--H, O.

S. monoclinico: m m=61°36"; p m=96°23'. Cruceros: ,, perfecto;
p, imperfecto. Macles con plano comun paralelo 4 #,. En cristalitos
muy bien formados, en coslras cristalinas y en masas compactas tras-
lucientes. Dur. 2.5 4 8. Dens. 5.3 4 5.45.

Traslicida. Lustre adamantino. Color azul de azur; polvo azul cla-
ro. Fractura concoidea. Quebradiza.

Calentada en tubo cerrado da agua y se descolora. Al soplete, sobre
carbon, se funde ficilmente y se reduce 4 un glébulo metdlico de liga
de plomo y cobre. Con sosa da el mismo glébulo metilico y una ma-
sa hepatica.
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Se ha encontrado en México en la mina del Refugio, Distrito del
Bramador, Jalisco, habiendo sido determinado por Barcena.

Lincolnita.—Heulandita,

Lincurio. (Lapis Lyncurius, Plinio).—Piedra que usaban los anti-
guos para grabar sellos; sobre su naturaleza se han hecho varias supo-
siciones, queriendo que haya sido 4mbar, jacinto, amatista, 6 alguno de
los llamados chorlos.

Lixpackerira.—Lindackerit (Vogl 1853). 6 Cu 0, 3 Ni 0, 2 As,
0; 80y, 7 H, 0.

S. ortorémbico. En tablas alargadas y en masas arrifionadas. Dur.
24 2.5.

Lustre vitreo. Color de verde de cardenillo 4 verde manzana; polvo
blanco verdoso.

Sobre carbén, con el soplete, da humos arsenicales y se funde en un
glébulo negro. Con hérax y sal fosférica da reacciones de cobre. El
acido clorhidrico la disuelve después de una ebullicién prolongada.

Lindsayita, linseita.— Cristales superficialmente negros, interior-
mente grises ¢ rojizos, que contienen de 6 4 7 por ciento de agua, y se
consideran ahora como producto de la alteracién de la anortita.

Linerra.—Linnéit, Kobaltnickelkies. (Co, Ni), S.

S. isométrico. En cristales octaédricos y en masas, compactas ¢ gra-
nudas. Macles con cara comiin a,. Crucero ciihico imperfecto. Dur. 5.5.
Dens. 4.8 4 5.0.

Lustre metélico. Color gris de acero claro, tomado & menudo de
rojo de cobre; polvo gris negruzeo. Fractura rugosa 6 concoidea pe-
quefia.

En tubo cerrado da sublimado de azufre. Calentada sobre carbon
despide 4cido sulfuroso y se funde en un botén metalico. Con bérax,
da reacciones de cobalto, hierro y niquel.

Las muestras de esta especie que han sido analizadas, contienen de
2 4 5 por ciento de hierro: hay una variedad cuprifera, que tiene de 1
4 14 por ciento de cobre. Las proporciones relativas del cobalto y el
niquel varfan muchfsimo: unas muestras tienen poco niquel, ofras con-
tienen més niquel que cobalto.

Lino de Carpasia (lugar de Chipre).—Nombre que daba Dioscéri-
des al amianto.

Lino fésil, lino incombustible.—Nombres que los antiguos han so-
lido dar al amianto.




290

Lintonita.—Thomsonita.

Lioxina.—Var. de teluro nativo, que aunque tiene aspecto homogé-
neo, tiene en mezela 36 por ciento de sflice y 6 por ciento de altimina
y ¢xido férrico. Se halla en laminillas de color gris oscuro. Dur. 3.
Dens. 4.005.

Liparita.—Fluorita.

Liparito.—Roca traquitica cuarcifera.

Lipis—Piedra lipis, 6 sulfato ctiprico.

Lirocoxita.— Larokonit, Linsenerz. 18 Cu O, 4 Al, Oy, 5 As, 05, 60
H; 0.

S. monoclinico: m m=T74°21"; ¢, ¢,=—61°31’. Cruceros dificilesm y
e, En cristales que parecen octaedros aplanados, reunidos en drusas,
diseminada, y raras veces en masas granudas. Dur. 2 & 2.5. Dens.
2.83 4 2.93.

Trasluciente. Lustre vilreo algo resinoso. Color azul de cielo 6 ver-
doso, tanto en masa como en polvo. Fractura concoidea imperfecta 6
rugosa. Docil.

Calentada en tubo cerrado, da mucha agua y se torna aceitunada.
Calentada con soplete, se hiende sin decrepilar y se funde con cierta
dificultad en escoria gris negruzea. Sobre carbén da humos arsenica-
les. Se disuelve en el dcido nitrico y también en el amoniaco.

Liskearoires.— Liskeardite (ing. Maskelyne, 1878). 8 Al, 05, As, O;
--16 H, 0.

Contiene algo de ¢xido ferrico.

En masas y en venitas incrustantes delgadas. Estructura fibrosa.
Clolor blanco, que tira algo & azulejo 6 verde azulado.

Litantraz.—Nombre que solian dar los antiguos 4 la hulla.

Latarge, Litargirio.—Masicote.

Litheosphorus.—Baritita.

Litidionite.—Nombre que se did, impropiamente, 4 unos fragmen-

tos eruptivos (lapilli), mezcla de diversos minerales, encontrados en
1873 en el Vesubio.

Lirroriuiva.— Lithiophilite (ing. Brush y E. S. Dana, 1878. Am. J.)
Var. importante de trifilita, cuya composicién es 3 Li, O, 6 Mn O, 3 Ph,
0.. Pequefia cantidad de hierro sustituye parcialmente al manganeso.

S. ortorémbico: m m=130°. Cruceros: basico, perfectisimo; braqui-
diagonal, bastante ficil; prismatico, interrumpido. En masas cristali-
nas. Dur. 4.5. Dens. 3.42 4 3.48.
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De trasparente 4 traslicida. Lustre entre vitreo y resinoso. Clolor
rojizo dmarillento, melado, pardo amarillento ¢ pardo de clavo claro;
raspadura incolora. Fractura rugosa 6 semi—concoidea.

En tubo cerrado da agua (trazas), se torna parda oscura y se funde
sin volverse magnética. En la llama de una ldmpara se fande dando
una intensa coloracién roja, con horde verde claro. Con bérax da reac-
ciones de manganeso y hierro. Se disuelve en los 4cidos.

Lriororiva.—Var. de psilomelén, que contiene 13 por ciento de li-
tina, y de 10 4 15 por ciento de alimina. En escamitas finas y en ma-
sas compactas de figura arrifionada. Dur. 8. Dens. 3.14 4 8.65. Mate
6 brillante con lustre melalico. Color negro azulado: polvo gris ne-
STUZCO.

Litionita.—Lepidolita.

Litomarga.—Se da este nombre al kaolin, la halloysita y otras sus-
tancias arcillosas, puras 6 mezeladas con caliza, 6xidos de hierro 4 otros
cuerpos, cuando su estructura es muy compacta. En México es digna
de especial mencion la litomarga de los alrededores de Ledn, en el Es-
tado de Guanajuato.

Litozilon.—Xilolita.

Litrodes.—Nefelita.

#% Livizastonita.—Hg S, 2 Sh, S,

Esta especie fué descubierta en México, por Bircena, en 1874. Las
muestras primeramente estudiadas procedian de Huifzuco, en el Esta-
do de Guerrero. Después ha sido encontrada también en Guadalcdzar,
San Luis Potosi.

En prismas, y en grupos de éstos 6 en masas fibrosas, muy seme-
jantes 4 las de estibita: probablemente es isoforma con ésta. Dur. 2.
Dens. 4.81.

Lustre metilico. Color gris de plomo bajo; polvo rojo.

Facilmente fusible. En tubo abierto da humos blancos abundantes.
Apenas la ataca en frio el 4cido nitrico; pero la disuelve en caliente,
dejando un residuo blanco.

La de Huitzuco se halla en una matriz de caliza y anhidrita, asocia-
da con cinabrio, estibita y azufre nativo.

Loboita.—ldocrasita.

* Lovuvarra.—Lollingit. Fe As,.

S. ortorémbico. Isoforma con la arsenopirita y la leucopirita. Se ha-
lla en cristales y en masas. Dur. 5 4 5.5. Dens. 8.69.
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Lustre metalico. Color enire blanco de plata y gris de acero; polvo
negro agrisado. Fractura rugosa. Quebradiza.

Tiene los mismos caracteres quimicos que la leucopirita.

Liveita.—Loweita.

Lowerra.—Lowéit (Haidinger, 1846). 2 (Na, O, Mg O, 2 50,)--5
H, 0.

S. tetragonal (?). En masas, con cruceros confusos. Dur. 2.5 4 3.
Dens. 2.38.

Trasluciente; suele presentar cambiantes parecidos 4 los del dpalo
de fuego. Lustre vitreo. Color blanco amarillento, amarillo melado ¢
rojo de carne.

Fractura concoidea.

Soluble en el agua. Sabor salino ligero.

Se halla en un lugar de Austria, asociada con anhidrita.

Lowiarra.—Lowigit (Mitscherlich, 1861), Alaunstein. K, O, SO;+-
3 (Al, 04, 5059 H, O.

En masas redondeadas, de aspecto semejante al de la alunita com-
pacta. Dur. 3 4 4. Dens. 2.58.

Levemente traslacida. Poco lustrosa. Fractura concoidea perfecta.

Infusible. En tubo cerrado da agua: el residuo de la calcinacion se
desagrega con el agua en sulfato potdsico y sulfato bisico de alimina,
Parcialmente soluble en el dcido clorhidrico, en el cual la alunita es
enteramente insoluble.

Liwita.—Liweita.

Lofotta.—Proclorita.

Loganite.—Nombre que se ha dado 4 muestras alteradas de horn-
blenda y de piroxenita.

Lomonita.—Laumonita.

Lonchidita.—Mezela de marcasita y arsenopirita.

Lorarya,—Var, de hedembergita, de Lotala, en Finlandia, donde
se halla en masas lamelares negras.

Louvisites.—Louisite (ing. Honeyman, 1878). Mineral de Nueva
Escocia, que es un silicato hidratado de cal, con. trazas de otras bases
y probablemente con silice libre mezclada. Es trasparente, de aspecto
vitreo y de color verde de esparrago, con raspadura blanca. Dur. 6.1.
Dens. 2.41.

Fractura astillosa. Soluble en 4cido clorhidrico con separacién de
silice gelatinosa.
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Loveita—Liweita.
Lozoclasa.—Mezcla de ortoclasita con albita.
Luckiva.—Var. de melanterita, que tiene cerca de 2 por ciento de

Mn O. Es incolora ¢ ligeramente azuleja y se halla en prismas estria-

dos irregulares.

Luculana, luculite—Marmol negro.

Ludus—Nombre usado en la antigua mineralogia para designar
masas minerales que presentan mosaicos més ¢ menos regulares ¢
bien tabiques que se cruzan unos con otros, dejando entre si huecos.
Los ludus proceden del relleno por sustancias cualesquiera, de grietas
producidas préviamente en algin cuerpo.

Laudus Helmontii—Parece que el cuerpo llamado asi por Van Hel-
mont era un trozo de marga, cruzado por venillas de espato calizo.

Ludus de Paracelso—Pirita dispuesta de modo que semeja un mo-
saico de cuadros.

Lpravira.—Ludlamite (ing. Maskelyne y Field, 1877). 7 Fe O,
H, O, 2 Ph, 0,48 H, 0.

S. monoclinico: m m=131° 23'; p d3 =118°35'; p 63 =111°29,
Cruceros: p, perfectisimo; hy, facil. Caras p y b%, rayadas paralelamen-
te & su interseccién. Dur. 3 4 4, Dens. 3.12.

Trasparente. Brillante. Color verde; polvo blanco verdoso.

Calentada en tubo cerrado decrepita con fuerza, da agua y se torna
azul oscura. Al soplete tifie la llama de verde claro y deja un residuo
negro. Se disuelve en los 4cidos clorhidrico y sulftirico, aun diluidos.

Descubierta en Cornwall, Inglaterra.

Lupwicrra.— Ludwigit (Tschermak, 1874). 3 Mg O, Fe, O;, Bo, Os.

En masas compuestas de fibras finas, cortas y paralelas entre si. Dur.
5. Dens. 3.91 4 4.02.

Opaca en masa, trasparente en astillitas microscopicas. Color negro;
polvo verde oscuro; las particulas microscépicas son pardas verdosas.

Al soplete pueden fundirse con dificultad las astillas pequefias en
escoria negra y magnética. El mineral calentado al aire toma color
rojo. Finamente pulverizada, se disuelve lentamente, en frio, en el
acido clorhidrico.

Loresurerres,— Lumeburgit (Nollner, 1870).

Sal encontrada en Liineburg, imperfectamente descrita, cuya com-
posicién es 2 (Mg O, H, O, Ph, O;), Mg O, Bo, 0;--7 H, O.

Lumaquela (it. lumachela.—Esta palabra, derivada del italiano fu-
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maca, que significa caracol, se aplica 4 los marmoles que contienen
abundantes amonitas y ofras conchas fésiles, 6 restos de zodfitos, mez-
clados caprichosamente, formando asf en superficies pulidas manchas

de diversos colores y distintas ficuras. Generalmente estos marmoles

tienen fondo oscuro, y los restos de conchas son rojizos, blanquecinos

¢ amarillentos, 4 menudo con visos nacarados ¢ juegos de luz seme-
jantes a los de los dpalos.

Luna—Nombre alquimico de la plata.

. edrnea.—Cloruro de plata.

Lunita, lunnita.—VNeéase fosfocalkita en el Suplemento.

Luzoxrres.—Lauzonit (Weisbach, 1874). 3 Cu, S;, As, S;.

Este mineral tiene la misma composicién que la clarites y la enar-
gita, siendo posible que un estudio prolijo de ella conduzca & referirla
4 alguna de esas especies.

En masas de fractura rugosa, con dudosas trazas de cruceros: en al-
gunas cavidades se han observado diminutos cristalitos, cuya forma no
ha podido determinarse. Dur. 3.5. Dens. 4.42.

Lustre metalico. Color gris acerado rojizo, que suele tirar 4 violado;
polvo negro. Quebradiza.

Sus caracteres pirognosticos y quimicos son los mismos que los de
las dos especies mencionadas.

Lyellita.—Langiles.
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Lldbana.—Llaman asi en Asturias 4 una losa natural, tersa y res-
baladiza, siéndolo asf generalmente por efecto de la accién de las aguas
que la baten en los rios 6 en sus orillas.




