e T = 8
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do parcialmente 4 la aliimina, tiene 4 veces desde algunas trazas hasta
4 por ciento de sesquidxido de eromo,

Generalmente se halla en granos diseminados en serpentinita. Dur.
7,0. Dens. 3,7 4 3.8,

De trasparente & traslicido. Lustre vitreo. Color rojo sanguineo 6
rojo de jacinfo.

Calcinado, se vuelve opaco y negro; pero recobraal enfriarse su tras-
parencia y su color rojo. Es mis dificil de fundir que los dem4s gra-
nates.

Piroretina.—Nombre dado por Reuss, en 1854, & la mezela del mi-
neral siguiente y los que se describirdn con los nombres de stanekites
y reussinites.

Pirorerinites.—Pyroretingte [ing, Dana]. Cyy Hys O,

Se deposita en polvo al enfriarse la solucién aleohélica de la mezcla
nativa llamada piroretina. Esa mezcla se halla en algunos depdsitos
de lignito de Bohemia, en masas quebradizas, de color negro pardusco,
dureza de 2,5 y peso especifico de 1,05 4 1,18: arde con llama amari-
lla rojiza, despidiendo olor de &mbar: funde ficilmente.

Pirortita.—Alanita,

Piroscheererita.—Nombre dado & un producto aceitoso, obtenido
destilando la koenlites.

Prroscrerira.—Pyrosklerit. [Kobell, 1834].—Silicato hidratado de
altimina y magnesia, conrel. de O enR, O, RO,S8i0,yH,0=2:4:6:3;
contiene pequefias cantidades de Gr, Oy y Fe O.

En masas cristalinas con dos cruceros, uno de ellos facilisimo, mi-
cdceo, y el ofro apenas perceptible, en direccién perpendicular 4 la del
primero. Dur. 3. Dens. 2,74,

Trasluciente. Poco lustrosa, algo nacarina en las superficies del eru-
cero ficil. Color de verde manzana 4 verde esmeralda.

Calentada en tubo cerrado da agua. Fusible al soplete en masa, agri-

sada: Fus. 3,8 4 4. Con bérax y sal fosférica da reacciones de cromo
y hierro. La disuelve el 4cido clorhidrico con separacion de silice ge-
latinosa.

Pirosmarira—Pyrosmalit.—8 [Fe, Mn] 0, 6 Si0,, 4 H, 0. Contiene
cerca de 4 por ciento de cloro, y trazas de cal y magnesia.

S. hexagonal. En cristales prisméticos ¢ tabulares y en masas. Cru-
ceros: p, perfecto; m, imperferto. Dur. 4 4 4,5. Dens. 3,0 4 3,2.

De trasluciente 4 opaca. Lustre de cera; nacarado ¢ metaloide en
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las superficies del crucero ficil. Color de pardo de higado claro 4 acei-
tunado; raspadura gris. Quebradiza.

In tubo cerrado da agua un poco écida. Fusible al soplete en vidrio
negro magnético: fus. 2 4 2,5. Con bérax da reacciones de hierro y
manganeso; con sal fosforica y déxido ciprico, tifie la llama de azul
[clore]. Es soluble en el dcido nitrico concentrado.

Pirostibita, pirostibnita.—Kermesita.

Pirostiienites.—Feuerblende.—Compuesto de plata, azufre y anti-
monio, con 62 por ciento del primer elemento.

S. monaoclinico. En cristales un poco aplanados, agrupados 4 la ma-
nera de los de estibita. Crucero ¢,. Caras ¢, rayadas paralelamente 4
la clinodiagonal. Macles con cara comun &,. Dur. 2. Dens. 4,2.

Trasluciente. Lustre entre nacarado y diamantino. Color rojo jacin-
to. Déeil y algo flexible. Caracteres pirognésticos y quimicos muy se-
mejantes 4 los de la pirargirita.

Pirotecnita.—Sulfato sédico.

PiroxeNA cALCIFERROMANGANOSA.—Subespecie de piroxenita, que con-
tiene Fe 0 18,5; Mn O 7,6; Co O 21,7; Mg O 3,4; (K, Na,) O 1,4;
Al;0, 2,2 y S& 0, 50,8 por ciento.

* Prroxexita.—(Ca, Mg, Fe) O, S10,.

Grupo de varias subespecies que tienen los mismos caracteres cris-
talogréificos y cuya composicién quimica puede referirse 4 una misma
férmula general, que es igual 4 la de la anfibolita. La tinica diferencia
entre una y otra especie, desde el punto de vista quimico, es que las
piroxenas contienen cal en proporcion igual ¢ superior 4 la de Ja mag-
nesia, mientras que las anfibolas contienen tanta 6 mas magnesia que
cal. Algunas piroxenas contienen hasta 8 por ciento de alumina, y
ofras tienen solo trazas de esa tierra; varias tienen oiros protéxidos
ademas de los indicados.
131°30'; b4 b} [delante] = 120° 48": rel. de ejes =1,0947: 1: 0,5915
[Des Cloizeaux.| La relacién de ejes de la anfibolita es 0,548 :1:
0,294.

Casi todas las subespecies de este grupo tienen un erucero facil, m.
Los demés caracteres varian mas 6 menos de una & otra subespecie, y
se describen en los articulos relativos: dichas subespecies™ son las que

S. monoclinico: mm = 87° 5%; p hy = 105° 49; d# di atrés]—

siguen:

# Sin incluir los productos dealteraciones y algunos mineralesque tienen algu-
na analogia con los de este grupo; pero cuyos caracteres no coinciden con toda
precision con los colectivos de él.
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1. No aluminosas, 6 poco aluminosas.

1." Malacolite.— (Ca, M ¢) 0, Si 0, con menos de 4 por ciento
de Fe O.
2. Salita.—(Ca, My, Fe) 0,8t 0,: Ca 0: Mg 0; Fe 0=2:1:2
04:3:1.
3. Hedembergita.—(% Ca O+ % Fe 0), 8% 0,
. Schefferita.—( Ca, Mg, Mn) 0, Si O,.
. Piroxena calciferromanganosa.

. Jeffersonita.—( Ca, Fe, Mn, Zn) Q, S8t O,.
II. Aluminosas.

1. Dialagita.—(Ca, Mg, Fe) O, (St 0,, Al, 0,): tiene de 1 4 4 por
ciento de alumina y de 8 4 12 por ciento de 6xido ferroso.

2. Augitae—Composicién andloga 4 la de la anterior subespecie:
contiene hasta 8 por ciento de alimina y poco éxido ferroso.

3. Hudsonita.—(Ca, Fe) O, (8¢ 0, AL, 0,).

4. Leueaugita.—(Ca, Myg) O, (St 0,, AL 0,).

Prrrites.—Pirrhit. [G. Rose, 1840]. Mineral de composicién du-
dosa: se creia que era un compuesto de 4cido colémbico, zircona y 6xi-
do de cerio; pero segiin nuevos estudios, aunque incompletos, de A.
Ossan [J. 1887. 1.], contiene cal y 4cido titanico.

S. isométrico. Se halla en pequetios octaedros, diseminados en gra-
nito, en la comarca de los Urales. Dur. 5,5 4 6.

Semitrasluciente. Lustre vitreo. Color amarillo naranjado [Rose] 6
rojo jacinto [Ossan].

Segtin Rose se ennegrece al soplete y no funde, da perla verde ama-
rillenta con bérax y con sal fosférica, y es insoluble en el 4cido clorhi-
drico; segiin Ossan es soluble, en caliente, en el 4cido sulfiirico con-
centrado.

Pirrolita.—[ Pyrrholit].—Poliargina.

Prrrosiderita.—Goetita.

* Prrrotira.— Pyrrhotin, Magneteisenkies.—Fe S. Los resultados de
diversos andlisis de este mineral, hechos por Kenngott, Rammelsberg
y otros, conducian & las formulas Fe, S, Fe; S, Fey S, Fey Sy, ForSa y
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oy S, por lo cual se tenfa por una serie de combinaciones de Fe 8
con Fe 8, admitiéndose como una especie distinta la variedad meteo-
rico [troilina], cuya composicién puede representarse casi exactamente
por FeS; pero recientemente ha analizado Gutknecht [J. 1880] unos
cristales de pirrolita, encontrados en Suiza, incrustados en cuarzo blan-
co, y los resultados de ese analisis corresponden rigurosamente 4 la
formula Fe S.

. hexagonal: p b, = 135°; rel. de ejes = 1:0,862. Cruceros: p, per-
fecto; m, menos claro. Suele hallarse en cristales; pero mucho mis
frecuentemente se halla en masas, compactas 6 granujientas. Dur. 3,5
a 4,5. Dens. 4,44 4.68; 4,62 [cristales de Suiza, Gutknecht]; 4,56 [ma-
sas de Xalostoc, Rammelsberg].

Lustre metdlico no muy vivo. Color entre bronceado y cobrizo; pol-
vo negro agrisado. Quebradiza. Magnélica, algunas veces magneli-
polar.

Calentada en tubo abierto da gas sulfuroso; en tubo cerrado no se
altera. Calentada sobre earbén, con lallama reductora del soplete, funde
-en masa negra magnélica; con la llama oxidante se convierte en 6xido
rojo de hierro, dejando desprender acido sulfuroso. Se disuelve fdcil-
mente en acido clorhidrico, con desarrollo de hidrégeno sulfurado.

Ademiés de la variedad de los aerolitos, llamada troilina, que se des-
cribira en un articulo especial, son dignas de mencionarse las varieda-
des que contienen cobalto y niquel; una de éstas, de Escocia, tiene hasta
11 por ciento del segundo metal y 1 por ciento del primero, y una den-
sidad de 4,50 4 4,61. Segtn estudios recientes de Streng [J. 1882 1.],
la simefria cristalina de la picrotita es realmente ortorémbica con eris-
tales seudohexagonales.

[n México se ha encontrado esta especie en los alrededores del pue-
blo de Xalostoc, Estado de Morelos, v cerca de Tlacolula, entre Jalapa
y Perote.

Pisanita.—(Cu, Fe) 0, SO, -- 7 H, 0.

S. menoclinico: mm = 83° 38/, pm = 100° 10’, p b, = 105° 22",
Generalmente se halla en concreciones y estalactitas, ¢ en drusas con
pequefios cristales.

Poco trasluciente 0 opaca. Lustre vitreo. Color azul vivo; con fre-
cuencia tiene superficialmente un revestimiento ocroso.

Enteramente soluble en el agua.

Encontrada en Turquia y en Toscana.
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Pisasfalto.—Malta. ]

Prsoranires. — Pissophan. (Breithaupt, 1834).—Parece? seglin }98
analisis de Erdmann, que con este nombre se han eonfundido dos mi-
nerales diferentes, uno pardo (Fe, 0),, SO, + 15 H, O y otro verde,
(47, 0.),, 5 8 0y + 30 H, O, con pequefias cantidades de Fe, O;. Am-
bos cuerpos se hallan en Turingia, en estalactitas y en r{lalsaslcsnrlp.ac-
tas, de aspecto parecido al de la pez, trasparentes ¢ fraslicidas, fragiles
y de fractura concoidea. Dur. 1,5 4 2. Dens. 1,92 4 1.98. ;

“ Pisolitas.—Llamanse asi unas concreciones calcireas esferoidales y
gruesas como chicharos. Suele decirse pisolitica de la estructura de
partes separadas de esa forma y dimension.

Pistacia, pistacita.—Epidotita.

Prsromesita.—Mg O, CO, -} Fe O, CO.. L

S. romboédrico: p p = 107°18". Crucero ficil, p. En masas cristali-
nas, exfoliables. Dur. 4. Dens. 8,42 4 3,43. :

'l”ras}nciente. Lustre vitreo 6 algo nacarado. Color amarillento 6 agri-
sado; raspadura incolora. :

Sus caracteres pirogndsticos y quimicos son los mismos que los de
la mesitita.

Pithkaerandita.—Actinolita.

Prréreos.—Nombre que significa “aceites de pez,” adoptado por Da-
na para designar los carburos etilénicos [ C, H,,], que segin \-"\-‘ arren
se encuentran en los petréleos brutos, principalmente en los més den-
sos y menos fluidos de ellos. Segin Warren, en los petréleos de Penn-
sylv:ania y en el alquitrdn mineral de Rangoon, existen los siguientes
hidrocarburos nativos:

Temperatura de
Hidrocarburos. Fdrmula. ebullieién.

Margarileno .
Laurileno
Cocinileno

Pelouze y Cahours consideran esos carburos como hidruros de ru-
tilo, margarilo, laurilo y cocinilo, pertenecientes 4 la serie forménica
[C.H,, +.]. [V. petrdleo.]

La densidad de estos aceites es de 0,75 4 0,84.

Pittasfalto.—Pisasfalto 6 malta.

Pittiseita.—Sideretinita.
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Pittinita.—Eliasita.
Pr,;xsloc:nmn.-—()faz, K,) 0, SO;--(Al, Fe,) 0., SO:;--9 H, 0. Con-

tiene cantidades pequefias de cal, magnesia y 6xidos

ferroso, de niquel
y de cobalto.

En cristales tabulares microsedpicos pertenecient
noclinico 6 al triclinico. Dens. 1.88.

Traslicida. Color amarillo de limén.

es al sistema mo-

Soluble en el agua. Sabor vitrilico y astringente. Por |
de la disolucion, se separa de ella sesquidxido de
exposicion al aire, torndndose anaranjada.

Plagioclase.—Nombre colectivo de los feldes
cuales las dos superficies de crucero son oblicu

Pragioxira.—4 Ph Do ShSy

S. monoclinico: mm=—85° 25'; p =107° 32" Crucero by, perfecto;
pero generalmente no son lisas 1
tales tabulares gruesos, con 1

a ebullicion
ierro. Se altera por

patos triclinicos, en los
as entre si.

as superficies de exfoliacién. En cris-
as caras p lisas y muy brillantes y las
otras estriadas: dichos cristales se hallan asi aislados como agrupados,
Se halla también en conereciones yenm

2,5. Dens. 5,4.

Lustre metilico. Color gris de plomo n
bradiza.

asas de fextura eranular. Dur.

egruzco; polvo negro. Que-

En tubo abierto da gas sulfuroso ¥ vapores antimoniosos. Al sople-
te, sobre carbén, decrepita y funde luego ficilmente,

Planerita.—Wavelita,

Prassa.—Var. eriptocristalina de cuarzo, de color verde oscuro y
poco frasluciente.

* Prata.—Silber. Silver (ing.).
fver (s.). Luna (alq.). Ag,

S. isométrico: formas més frecuentes, p, a,
hemifropia normal & a,. No es raro hallarla en cristales; pero éstos
son casi siempre muy pequefios. No tiene cruceros. Se hall
menudo en masas, liminas, pegaduras, fil
diseminadas en otros minerales y dendr
madas, general

Argent (fr.). Argento @ty sl
by, pan, pby; macles por

a mds 3
amentos, ganchos, particulas
itas: estas ltimas estin for-

mente, por octaedros microscépicos. Dur, 2,54 3. Dens.

10,1 4 11,1; 1a del ‘metal puro, vaciado, es 10,466 4 13,2°. [Matthie-
sen, 1860].

Lustre metalico, vivi

simo en cortadura reciente; pierde su brillo por

la sulfuracién superficial. Color blanco argenteo tipo; superficialmente,

Sinopsis.—26
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suele hallarse tomada de gris negruzco 6 rojo de cobre. Dictil y ma-
leable.

Fusible al soplete. La temperatura de fusién del metal puro es 954°,
segin reciente determinacién, efectuada por meétodo calorimétrico
[Violle, 1879]. El acido clorhidrico no la ataca sensiblemente. Se di-
suelve facilmente, en caliente, en 4cido nitrico, con desprendimiento
de vapores rutilantes: la solucién da con 4cido clorhidrico un precipi-
tado blanco, que 4 la luz se torna violado, y es soluble en el amoniaco.

En México se encuentra la plata nativa en casi todas las vetas ar-
gentiferas, generalmente en filamentos, pegaduras, ganchos ¢ chapas,
y 4 veces en dendritas y en masas: han solido encontrarse algunas de
estas tltimas, de dimensiones extraordinariamente grandes. Algunas
de las vetas argentiferas de México se encuentran en gneiss, granito 0
otras rocas analogas [Baja California, Sonora, costa de Jalisco]; ofras
en calizas metamorficas, conglomerados y otras rocas estratificadas de
diferentes épocas [Cardonal, Sombrerete, Catorce]; pero la mayorfa
de esos depdsitos metaliferos se halla en el pais en las grandes ma-
sas de porfidos, que forman la mayor parte de nuestras cadenas de
montafias.

La plata nativa contiene generalmente alguna pequefia proporcién
de cobre y oro, y 4 veces mercurio, plomo, arsénico, antimonio, bis-
muto, platino ¢ hierro. La variedad que tiene bastante oro se conoce
con el nombre de kiisteling, y ha sido descrita en el lugar respectivo;
la variedad cuprifera suele contener hasta 10 por ciento de cobre.

Plate agria.—Polibasita.—Estefanita.

s antimomiada sulfurade.—Pirargirita.—Freieslebenita.

. anttmonial.—Discrasita.

., arsenical.—Mezcla intima de arsenopirita y discrasita.

»  @zul.—Mena argentifera de Catorce, S. L. P., México, que ha
sido descrita como especie y probablemente es solo una mezcla.

Plata bismuial.—Chilenita.

bromurade.—Bromargirita.
carbonatada.—Selbites.
clorobromurade.—Embolita.
clorurada.—Kerargirita.
corneq.—Idem.
amarille.—lodargirita.
= meloda.—Bromargirita.
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Plata, cornea blanea.—Kerargirita.
,»  verde—Embolita.
fragil —Polibasita.—Estefanita.
gris—Freieslebenita.
ioduradae.—Iodargirita.
molibdica.—Wehrlita.
murialada.—Kerargirita.
nativa.—Plata.
negra.—Estefanita.—Polibasita.
poluorilla.—Plata sulfirea pulverulenta.
roja.—Pirargirita.—Proustita.—Miargirita.
seleniurade.—Naumanita.
sulfurade, sulfirea.—Argirita—Acantita.—Dalemincita.

+ antimonifera y cuprifera.—Freieslebenita.

5 cuprifera.—Stromeyerita.

& flewible.—Argirita.

5 Jfragil.—Estefanita.
telural.—Hessita.—Stiitzites.
verde.—FEmbolita.

s vitrea.—Argirita,

Prarina.—Platinerz. Liga nativa de platino y hierro, que contiene
ademas cantidades muy variables de iridio, oro, rodio, paladio, cobre
y osmio. El hierro se ha encontrado en todos los andlisis, en propor-
cién que oscila alrededor de un 10 por ciento, y es excesivamente
probable que se encuentre combinado con el platino. Las proporcio-
nes relativas de los dos metales, en la mayorfa de los ejemplares ana-
lizados, pueden expresarse aproximadamente por la férmula Pt, Fe,,
si se consideran mezclados los demés metales presentes. La discusién
rigurosa de los analisis de las platinas ofrece dificultades, porque co-
mo el estado natural del mineral es en arenillas y lo acompafian otros
minerales también muy densos, no pueden tomarse para el analisis
muestras suficientemente puras.

S. isométrico. Es muy raro hallarla en cristales; sin embargo, han
solido encontrarse algunos pequefiisimos cubos y octaedros. No tiene
crucero. Se halla generalmente en granos y particulas sueltas infor-
mes, y & veces en pequefias masas. Dur. 4 4 4,5. Dens. 16 4 19. La
densidad del platino puro, que ha sido fundido, es de 21,452 4 21,476
4 17,6° [Deville y Debray, 1875].
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Lustre metdlico. Color gris de acero claro. Ductil. Levemente mag-
nético; pero 4 veces lo es intensamente y aun magnetipolar.

Infusible con el soplete: hay todavia incertidumbre acerca del punto
de fusién del platino puro, variando los resultados de las determina-
ciones més recientes entre 1775 [Violle, 1879] y 2200° [v. d. Wey-
de, 1879].

Cuando estd muy dividida, da con el bérax y la sal fosférica las reac-
ciones del hierro y 4 veces las del cobre. Calentada con agua regia se
disuelve: el licor da un precipitado cristalino, amarillo, con el cloruro
de potasio 6 el clorhidrato de amoniaco, en soluciones concentradas.

Este mineral fué descubierto en Colombia, en 1735, por D. Antonio
de Ulloa. Es digna de mencionarse la variedad que ha sido llamada
Jferroplating [ Eisenplatin, Breithaupt], que se ha encontrado en Niz-
neho Tagilska, Montes Urales: su composicién corresponde proxima-
mente a Pt, Fe; pero tiene ademés cerca de 10 por ciento, en junto, de
iridio, rodio, paladio, cobre y osmio, segiin analisis de Berzelius. Dur.
6. Dens. 14,6 4 15.8.

Prarvirioira.— Platiniridium. Pt, Iz.

Se encuentra en granos pequefios, de forma irregular, en los place-
res platinfferos del Brasil. Contiene cerca de 7 por ciento de rodio y
trazas de cobre y paladio. Dens. 16,94. Lustre metalico. Color blanco
de plata. [Véase iridita.]

Plattnerita.—Oxido plimbico. V. Suplemento.]

Plenargirita.—Schapbajites.

Pleonaste.—Candina.

Plessita.—Gersdorfites.

Pressites.—Liga de hierro y niquel que formd parte de algunos hie-
rros metedricos de los Estados Unidos y de uno del Africa Austral.
Meunier deduce para dicha aleacion la férmula Fe,, Ni, solamente co-
mo provisional, indieando que no ha podido estudiarla suficientemen-
te. Es menos oxidable que la camasita y més que la tenita; su densi-
dad es 7,850.

Plewroclasa.—Wagnerita.

Pliniane.—Arsenopirita.

Plinthita.—Nombre dado por Thomson & una arcilla roja de Irlanda.

# Proymo.—Blei. Lead (ing.). Plomb (fr.) Piombo (it.). Temetzli
(mexicano; meizli=luna). Bly (s.). Plumbum nigrum (Plinio). Satur-
no (algq.) Pb.
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S. isoméirico. Se halla en placas delgadas y en globulillos. Dur. 1,5.
Dens. 11,352. [Elemento puro, vaciado, 4 0° respecto del agua 4 4°.
Reichenbach, 1880].

Lustre metélico, muy vivo en cortadura reciente; se empaiia pronta
por exposicion al aire. Color gris de plomo tipo, en cortadura recien-
te. Muy maleable.

Funde 4 326°. Se disuelve en el 4cido nitrico. Fundido sobre car-
bon, con el soplete, da una aureola amarilla; sujetada ésta 4 la llama
reductora, se volatiliza tifiendo de azul dicha llama.

En México se ha encontrado el plomo nativo en el distrito de Zome-
lahuacin, Estado de Veracruz.

Plomo amarillo.—Wulfenita.

antimoniado sulfurado.—Bournonita.—Boulangerita,
arsentatado.—Mimetita.
blanco.—Cerusita.
carbonatado.—Cerusita.
clorocarbonatado.—Fosgenita.
clorurado.—Cotunita.—Matloquita.—Mendipita.
eérneo.—Fosgenita.
eromatado.—Crrocoita,—Fonikocroita.
Josfatado.—Piromorfita,
gome.—Plumbogumita,
hidroaluminoso.—Id.
molibdatado—Wulfenita.
nativo.—Plomo.
oxieloroiodurado.—Schwartzembergita.
oxtdado.—Masicote—Minio.—Plattnerita.
pardo.—Vanadinita.—Piromorfita,
rojo.—Crocoita.
estalactitico.—Plumbogumita.

selentado.—Claustalita.—Lerbajites.
sulfatado.—Anglesita.
sulfato—tricarbonatado,—Leadhilita.
sulfurado.—Galena.
sulfurado antimonifero.—Jamesonita.
verde.—Piromorfita.

. arsenical—Mimefita,

Plombaging.—Grafita.
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Prousierires.—Ca 0, Si 0,--2 H, 0.

Mineral que se deposifa actualmente en las fuentes termales de
Plombiéres, Vosges, Francia, en estalactitas trasiucientes de consisten-
cia gelatinosa, que después de secas se tornan opacas y blancas. [Dau-
brée. C. R. 1858, t. 46.]

Plimbago.—Grafita.

Prumparorana.—Var. de alofanita, de Cerdefia, que contiene una
cantidad muy pequefia de PhO [menos de 2% por ciento]. Estalactiti-
ca. Lustre de vidrio en fractura reciente. Color amarillo agrisado.
Dur. 2,5. Dens. 1,9.

Plumbeina.—Galena seudomérfica de piromorfita.

Plumbiodita.—Schwartzembergita.

PrumBocarcina.—Var. de caliza que contiene un poco de carbonato
de plomo. Color blanco, amarillento 6 pardo rojizo.

Plumbocuprita.—Cuproplumbites.

PrumporstaniTEs.—[ Raimondi, Min. Per., 1878]. Mineral que con-
tiene sulfuros de antimonio, hierro, plomo y estafio, y que es quizd
sélo una mezela de sulfoantimonito de plomo, con sulfuros de estafio
y hierro.

En masas granujientas. Dur. 2. Dens. 4,5.

Lustre metdlico débil. Color gris. Untuosa al tacto, como la gra-
fita.

Promsocumita.—Bleigummi. 3 (PbO), Ph, O,+6 (Al, 05, 3 H, 0).

En masas arrifionadas ¢ globulares, 4 veces con estructura de zonas
concéntricas, en incrustaciones delgadas, y en masas compaclas. Dur.
4ab. Dens. 44 64.

* Traslicida & semitrasparente. Lusire resinoso; aspecto parecido al
de las gomas. Color gris amarillento, pardo rojizo 6 verdoso; raspadu-
ra incolora. Quebradiza.

Calentada en tubo cerrado, decrepita y da agua; al soplete, se hin-
cha como las zeolitas, tifie la llama de azul y no funde bien. Se di-
suelve en acido nitrico.

Prunsonancanimes.—[ Hannay, Min. Mag., 1877]. Mineral compacto
y eristalino, que segun andlisis de Hannay contiene Mn 49, Pb 31 y

S 21 por ciento, los cuales resultados no corresponden 4 una formula

probable. Dens. 4,01. Color gris de acero oseuro; expuesta al aire por
algn tiempo, toma un tinte bronceado.

PrussoueNites.—Molibdomenite. [fr. Bertrand]. Selenito de plomo,
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encontrado en Cachenta, Republica Argentina, en laminillas cristali-
nas trasparentes, con lustre vitreo, incoloras ¢ un poco verdosas.

Plumbostib—Boulangerita.

Plumbum candidum.—Nombre que daban los alquimistas al es-
{afio.

Plumbum nigrum.—Plomo.

Plumites, plumosita.—Jamesonita,

Poililita, poikilopirites—Erubescita.

Povianrra.—Polianit. [Breithaupt, 1844]. Mn Q..

S. tetragonal: &, b, (ady.)=133° 32'; ¢; @, (ady.)=121° 41’; rel. de
ejes=1 : 0,952. En cristales prisméticos y en masas granudas finas.
Dur. 6,54 7. Dens. 4,8 4 5,1. [V. pirolusina.]

Opaca. Lustre semimetdlico. Color gris de acero claro; polvo negro.

Infusible; calentada al rojo oscuro, deja desprender oxigeno, quedan-
do un residuo de Mn,; O,. Soluble en dcido sulftrico con desprendi-
miento de oxigeno, y en dcido clorhidrico con desarrollo de cloro.

Povuperrva.—[ Polyadelphit]. Var. de andradita, que contiene de
5 & 8 por ciento de dxido manganoso. En masas de color amarillo
pardusco, y en cristales de color verde oscuro.

Poviaremva.—[ Polyargit]. Var. de pinita. En masas lamelares gra-
nulosas, rojizas. Dur. 2,54 4. Dens. 2,724 2,79. Contiene 5 por cien-
to de agua y procede probablemente, al menos en algunos casos, de la
alteracion de la anortita.

Poriarairires.— Polyargyrit [Sandberger, J. 18697]. [Ag, 8], Sh,
S:. Podria ser sélo una mezcla de argirita con un sulfoantimonito ar-
géntico menos basico.

S. isométrico. Crucero cibico. En cristales p 6; ¢;. Dur. 2,5. Dens.
6,97.

Lustre metalico. Color entre negro de hierro y gris negruzco oscuro:
raspadura negra ¢ gris negruzea. Muy maleable.

Al soplete sobre carbén funde facilmente; da humos antimoniosos’
gas sulfuroso y un botén de plata finalmente.

% Porpasita.— Polybasit, Sprodglaserz. [Ag, S, Sh, S;. Contiene
generalmente Cu, S,° As, S, y trazas de hierro y zinc.

S. ortorémbico: m m=120°, b: b} (culminantes)=129° 32 p bi=
121° 30/, Crucero diffcil p. En masas, diseminada y en cristales tabu-
lares, mp b%. Dur. 2 4 2,5. Dens. 6 4 6,2.

# De 3 410 por ciento de cobre.




