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tienen un sello; hace efervescencia con los 4cidos y estd compuesto segiin
Bergman, de silice, alimina, 6xido de fierro, carbonato de cal, carbonato de
magnesio y agua. : 3

En la Reptblica hay varias clases de arcillas ferruginosas lla.madas' Tierra
roja, Tierra naranjada, almagre, ete., cuya composicion es sen'le‘]ante a la del
bol y podrian emplearse como él en los pocos usos que hoy tiene esta subs-
tancia. :

Aqui se emplean como materia colorante.

XTIX.
CromMO.

No existe libre. Fué descubierto mezclado con el plomo en el mineral lla-
mado plomo rojo de Siberia y en el fierro cromado. ;

Cromo oxidado—Las rocas cuarzosas se encuentran 4 veces cubiertas de un
embadurne terroso hastante sélido y fuertemente colorido en verde por el
oxido de cromo. Es infusible al soplete, de quebradura esquillosa y colorala
perla de bérax en verde.

En la farmacia y la quimica se usan los eromatos, el 4cido (:'l'fr)ITli(‘,O y sex-
quioxido de cromo preparados por procedimientos de laboratorio.

XX.

M ANGANESO.

No se encuentra libre en la naturaleza.

“Fl descubrimiento de este metal se registra en el ltimo tercio del siglo an-
tepasado: existe en m4s 6 menos abundancia en muchos lugares de la tierra,
constituyendo diferentes especies minerales; ciertos de sus compuestos tienen
gran importancia industrial, y no obstante de que existen en México, su ex-
plotacién se hace en muy corta escala; bajo este respecto corresponde sefialar
primeramente los que constituyen 6xidos, como el wad 6 manganeso inflama-
ble de D. Andrés del Rio; no es por cierto una especie bien definida, sino una
mezcla de diferenteg oxidos, el de manganeso sobre todo, y conteniendo sien3-
pre agua; al depositarse en las rocas posee la curiosa tendencia de formar di-
bujos caprichosos que imitan perfectamente las ramificaciones de una planta’;
estos depositos singulares se llaman dentritas; el vulgo, inclinado siempre 4
lo maravilloso, los toma por fotografias producidas por el rayo. El manga-
neso por esta particularidad ha recibido el epiteto de pintor de la naturaleza.
El mineral, en fin, 4 que se alude, abunda en varios distritos mineros de la
Repiiblica. La polianita ¢ bi-éxido de manganeso, si constituye una verdade-
ra especie: su variedad, 4 la que con el Sr. Landero damos el nombre de pi-
rolusin, es como el wad, algo abundante en México. El psilameldn es otro
oxido también de nuestros criaderos. Entre los piritosos debe citarse la ala-
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bandita 6 sulfuro de manganeso que se halla en el Estado de Puebla. La rodo-
nita 6 bisilicato de manganeso: su variedad caliza llamada Bustamina en honor
de su descubridor, el sefior Profesor Bustamante, se encuentra en las minas de
Pachuca y Real del Monte, asi como la rodocrosita, que es un carbonato.

“Como el metal puro 6 simple no tiene aplicacion en las artes, sino sus 6xi-
dos, se aprovechan éstos como los da la naturaleza. Adem4s de servir en log
laboratorios para la preparacién del oxigeno, tienen dos usos industriales de
gran interés: el primero para blanquear el vidrio, de aqui el nombre de jabon
de los vidrieros que se da al bi-6xido de manganeso, el mas 1til para este ob-
Jeto; el segundo, la produccién de cloro, por su facilidad en descom poner el
acido clorhidrico. Solos 6 mezclados con el cobalto se emplean para tefiir con
variados colores de azul y violeta, el vidrio, los esmaltes, las piedras precio-
sas falsas, ete.”’—/ Villada. )

El manganeso sulfurado es muy raro.

Oxido de manganeso, MnO., Hansomanita, Manganeso gris lameloso. Oxido
de manganeso piramidal, 4 Oxido salino. Es un mineral negro moreno, su
polvo es rojo moreno, infusible é inalterable al soplete, da con el borax un
vidrio violeta, puede ser cristalizado 6 amorfo, su forma primitiva es el pris-
ma, de base cuadrada; sus formas ordinarias son octaedros agudos de base
cuadrada. Es muy escaso.

Manganeso oxidado, sexquiéxido, M?0%, Braunita. Se encuentra cristalizado
6 en masas cristalinas, es de color negro moreno subido, su polvo es del mis-
mo color; es més duro que el feldespato, infusible al soplete. Cuando es an-
hidro da con el bérax un vidrio violeta en la llama de oxidacién. Su forma
primitiva es el prisma recto de base cuadrada; su forma ordinaria es el octae-
dro de base cuadrada, agudo i obtuso. Al estado hidratado toma el nombre
de acerdasa.

Bi~dxido de manganeso. MnO?, Pirolusita, Peréxido de maganeso. Es el mi-
neral mas abundante del manganeso y el mas rico en oxigeno, es negro ge-
neralmente, pero en los minerales fibrosos es azul, siendo, no obstante, ne-
gro su polvo; es infusible, se hace rojo en la llama de reduccidén, con el bérax
hace efervescencia 4 causa del oxigeno que se desprende. Su forma cristalina
es el prisma oblicuo de base romba. También se encuentra hacicular, radia-
do, amorfo, terroso (el cual mancha los dedos) y mezelado con acerdasa, y por
tltimo, concrecionado en estalactitas opacas 6 brillantes. Suele encontrarse
en arborizaciones y se le llama dentritico.

Estd ordinariamente mezclado con sexquiéxido de manganeso hidratado,
con sexquidxido de fierro y carbonatos de calcio y de bario y con silice.

Resulta en la naturaleza de la oxidacién por el aire libre 6 disuelto en el
agua del carbonato de manganeso, disuelto 4 su vez 4 favor de un exceso de
acido carbénico.

Se encuentra en Coalcoman, Tehuacan y otros puntos de la Reptiblica. El
més esparcido por su pureza es el de Hartz (Alemania). Se conoce en el co-
mercio con el nombre de manganesa 6 magnesia negra.
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Segtin la analisis del Profesor A. del Portillo, la manganesa de Tehuacan
contiene en 100 partes:

Manganeso 13.908
Barita @ ol ansa i v oetse o e L S 0.620
. 1.008
Magnesia 0.216
Potasa 1.860
2.378
Ao S G e e s P R S e 63 740
carbénico ; 7.782
sulfirico 1.966
Hiiorhideicon oo e sivaan: vestigios.
clorhidrico 3.808

Para obtener un litro de cloro se necesita emplear 17.73 gr. de este mi-
neral.

Se encuentra en los terrenos sedimentarios.

La manganesa del pais se presenta en masas duras, de aspecto eristalino;
colir negro azuloso; algunas veces con oquedades en las cuales se percibe un
polvo de eolor negro pardusco econ poco brillo metélico. Es insipido, inodoro,
y mancha los dedos; en la partidura se notan pedazos de cuarao; por la parte
exterior se observa en algunos ejemplares una capa 6 puntos obscuros debi-
dos al 6xido de fierro de que abunda este mineral. Hay otra variedad de co-
lor pardo, que contiene mucho carbonato de calcio y otras substancias, por lo
que no es 4 propdsito para los usos medicinales 4 que se destina.

Durante mucho tiempo la tnica aplicacion que ha consumido cantidades
considerables de manganeso, ha sido la preparaciéon del cloro; pero después
sus usos se han extendido mucho més. Presta importantes servicios en la pre-
paracion de los ferro—-manganesos (en la del acero); y en la del oxigeno, sus
propiedades oxidantes se utilizan frecuentemente en los laboratorios, en las
artes y en la industria Los aceites se vuelven mis secantes en contacto del
bi6xido de manganeso; en la fabricacién del vidrio se hace uso de él para de-
colorar los cristales que han sido ennegrecidos por materias carbonosas; se
proyeeta para esto el biéxido pulverizado en los erisoles, el carbén se quema
y el biéxido se convierte en protéxido que se disuelve sin colorear el vidrio;
esta préctica, que es muy antigua, ha motivado el que se dé 4 este 6xido el
nombre de jabén de vidrieros; también sirve para dar el color obscuro 4 las
cubiertas de las ceramicas ordinarias.

Para todos estos usos y principalmente para la preparacién del cloro es
esencial conocer el grado de pureza del biéxido que se emplea 6 sea la canti-
dad de cloro que puede suministrar un peso determinado de él.

XXI.
Estafo.

“Conocido también este metal desde la més remota antigiiedad, ofrece yaci-
mientos 6 criaderos de importancia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Continente. KEn el primero, los que m4s se han explotado son los de Cornwall
en Inglaterra, que & pesar de hallarse repartidos en una extensién limitada,
como de siete leguas de largo por una de ancho, proporcionan las dos terce-
ras partes del estafio que se consume en el mundo. En México los criaderos
mas ricos son, quizé, los del Estado de Durango. Como en el plomo, la exis-
tencia del estaiio libre 6 nativo en la naturaleza ha sido muy disputado: sin em-
bargo, refiriéndose solo 4 México, parece qne se le ha encontrado asociado con
el carbonato de bismuto, cerca de Guanajuato. De las otras dos especies de
este mineral, la de mayor importancia es la casiterita G 6xido de estafio. Sele
encuentra por lo regular en terrenos de acarreo bajo la forma de eristales 6
masas cristalinas, pero con mucha mayor frecuencia en concreciones apezona-
das 6 reniformes (es decir, de la figura de un rifién), y también en fragmen-

‘tos 6 granos arredondados. Respecto 4 la estanita 6 sulfuro de estafio, no se

ha descubierto atin en nuestro pais.

“Para extraer el estafio puro 6 en estado de metal, se comienza por moler y
lavar el mineral, sujetdndolo en seguida al fueste, para oxidar los sulfuros y
arsenio-sulfuros que se hallan mezclados. Estos tltimos se desagregan y se-
paran por trituracién, hastando un segundo lavado para desalojarlos. El mi-
neral asi purificado se trata por el carbén en un ecrisol, en donde se reduce; el
metal ya libre escurre en una marmita de fundicién, que sirve para recogerlo.

“El estailo solo, 6 ligado con otros metales, como el plomo, hierro, etc., pro-
porciona util material para diversas industrias, como es la de la hoja de lata,
bronce., ete. Sus 6xidos, mezclados con substancias vitrificables, forman un
esmalte que sirve para revestir la porcelana. Varias de sus sales se emplean
también en la tintoreria.”—( Villada.)

XXII.

ANTIMONTIO.

Es mencionado por Plinio que llamaba stibium al sulfuro de antimonio 6
estibina. Lo aisl6 B. Valentin. Se encuentra en cuatro estados: nativo, sulfu-
rado, oxidado y oxisulfurado.

Nativo.—Es raro, fué descubierto por Swat en Suecia, en la cal carbonata-
da laminar, existe en los filones argentiferos. Se encuentra también nativo en
Cuernavaca, Mazapil y Mineral del Oro; se encuentra también nativo en Ja-
lapa, en hojas.

Se presenta en pequefias masas laminares muy fragiles, blanco azuladas,
funde y se volatiliza; se transforma en 4cido antiménico, polvo blanco, cuan-




