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Contiene: guta pura %, flavila, que es una resina amarilla; albana, resina
blanca. : b

Se purifica cortandola en-pedazos pequefios que se lavan, luggo se trituran
entre cilindros dentados haciendo con agua una lechada que se calienta para
ablandarla, con objeto de pasarla por un laminador que dé hojas delgadas y
se le quita el agua calentandola 4 115°. : :

Usos.—Se usa mucho la guta en hojas para curaciones. Disuelta en cloro-
formo constituye la traumaticina. La industria consume gra’ndea:: cantidades.

Otras muchas sapotdceas, de las que hay muchos en el pais, tienen guta y
pueden explotarse para su extraccion.

Caucho.

El caucho, holcuahuitl en mexicano, existe en el latex de muchas plantas
de diversas familias en forma de pequefios glébulos aldsticos y viscosos; las
plantas que principalmente lo dan en la América central son la Castilloa:elds-
tica, Cervant. de las Moreas. El Guayule. El Palo amarillo, Leguminosos muy
abundantes en el centro de la Repiblica y actualmente en explotacién. La
Urceola elastica de las apocineas, lo da en Malesia; Varias clases de Hevéa en
el Brasil, como el H. Guianensis, Aubl. y otros. El Ficus eldstica, L. en las In-
dias Orientales. Otras muchas plantas que seria largo enumerar contienen mas
6 menos caucho. La Castilloa vive en el Estado de Veracruz, é Istmo de Te-
huantepec.

Se obtiene por medio de incisiones en el tronco y el jugo que escurre se re-
coge en vasos especiales, generalmente de barro; acostumbran reunir el cau-
cho, coagulando el latex con jugo de cuamole 6 con un 4cido y en seguida ha-
cen panes 6 marquetas que llaman los europeos Caucho negro ¢ duro. En el
Brasil se acostumbra mojar en el latex (espeso y negruzco por el contacto del
aire) unos moldes de barro que tienen figuras variadas como péjaros, pies, etc.,
de modo que vayan poniendo capas superpuestas, cuya desecacién se activa
con el fuego; cuando se ha farmado una envoltura medianamente gruesa, se
quiebra el molde ddndole golpes, se hace una incisién y por ella se sacan los
pedazos del molde y por la misma abertura se llena el nuevo molde de cau-
cho con el jugo y se cierra. Se tienen muchas clases comerciales de caucho:

El caucho comercial es una substancia obscura al exterior y mas clara al
interior; densidad de 0.933 4 0.962; es blanco y elastico; recién cortado es po-
sible unir las superficies por simple contacto; conduce mal el calor y la elec-
tricidad, se funde y se hincha por el calor; arde con llama humeante; funde 4
230°; tiene olor particular. No se disuelve en agua fria, en agua caliente se
ablanda; no se disuelve en el alcohol; se disuelve muy bien  en el sulfuro de
carbono. Calentando caucho con azufre entre 112 y 116°. adsorbe de 10 4 15
por ciento de dicho cuerpo, es el caucho vulcanizado cuyas propiedades son
diferentes: es flexible aun en frio y no se ablanda 4 100¢.
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Calentando el caucho con azufre en |
azufre, se obtiene la ebonita.
Aunque el caucho no se us:

a proporcién de 150 de éste por 50 de

' C0mo medicamento, es importante por sus mil-

tlP_Iﬁ‘-s aplicaciones 4 la industria y una multitud de objetos de farmacia se fa-
brican con esta substancia.

Texcalama.

Historia.

Con el nombre de fexcalama se conoce una substancia resinoide
que se vende en nuestras boticas. El Vu]g() la usa para formar con ella biz-
mas que aplica sobre la cintura generalmente, para curar algunas enfermeda-
des del ttero. Esta substancia se consumia antes mas que ahora, y cada dia

cae en desuso, debido, segilin creo. & que es ineficaz para curar las afecciones
uterinas y sobre todo & que no se conoce su naturaleza, y por lo mismo no se
le pueden dar aplicaciones.

Pero segiin me parece, es una substancia de mucho porvenir, pues como
veremos mas adelante, su composicién nos guia 4 darle tantas aplicaciones 6
més que al caoutchouc.

Texcalamatl es el nombre que daban los mexicanos 4 una planta y noal jugo,
como hoy se usa: significa papel de las rocas, aludiendo sin duda 4 la corteza
que les servia para fabricar papel, y 4 la tendencia que tienen estas plantas
de vegetar entre las rocas dando raices adventicias que se adhieren & los lu-
gares més escabrosos y estériles. Tienen tal fuerza de desarrollo estas raices,
que he visto una en San Anton, de Cuernavaca, atravesando las rocas en un
espesor como de cinco varas por entre las grietas y continuando como quince
6 veinte hasta llegar al fondo de la barranca, donde se perdia otra vez entre
las rocas.

También le llamaban 4 este 4rbol, y por la misma razén, tepeamatl.

Segtin el Dr. Hernéndez, en su obra sobre las plantas de México, este ér-
bol texcalamatl era el que los mexicanos llamaban tambien amacoztic, que sig-
nifica papel amarillo, y cuyas cortezas se usaban. para peparar papel. Esta
era la principal aplicacién que daban & este 4rbol y 4 sus congéneres. Debido 4
la preparacién del papel que hacian de las cortezas le llamaron amatl, y como
hay varias especies, las distinguian agregando 4 la palabra amatl otro califi-
cativo que indicara alguna particularidad, somo el color amarillo de la corte-
za, el lugar donde vegeta, eto.

El vulgo distingue més particularmente tres especies con los nombres de
amatle amarillo, blanco y negro. El primero es el mas abundante y el més
apreciado, distinguiéndose & primera vista por la coloracién amarilla de la
corteza, mientras que en los otros es blanca 6 negruzea. Segin la Farmacopea
Mexicana, se le llama también 4 la planta que produce la texcalama, higue-
ron 6 higuerote, nombres que en efecto recuerdan su aspecto, pues tienen pa-
recido con las higueras en sus frutos, madera, ete., aunque las hojas sean muy
distintas.

Drogas —98
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No he podido averiguar cuindo ni por qué se haya comenzado 4 usar el jugo
de los amates. La obra de Hernandez sélo se refiere 4 las propiedades medi-
cinales, “su leche cura las tilceras antiguas de los labios y otras.”

Bl Dr. Oliva dice: “El jugo de texcalama, Ficus Nimpheifolia L.; Amacoz-
tic, Hern.; en nada cede al celebrado acuge de la Habana, como catacméatico.”
(Notese que el Sr. Oliva le llama jugo de la texcalama.)

La Farmacopea Mexicana s6lo dice que se usa como catacmético en bizmas,
en la cintura.

Clavijero, en la Historia de México, nada dice sobre el particular.

Clasificacion.—El arbol que produce la texcalama, segun la Farmacopea,
3% edicién, es el Ficus benjamina y el wimpheifolia de la familia de las Moreas.
También el Dr. Oliva, distinguido naturalista mexicano, dice en su obra de
Terapéutica, que es el Ficus Nimpheifolia.

En ]la obra de Humboldt se enumeran varias especies de Ficus pertenecien-
tes 4 México; pero de ninguna de ellas se dice que produzca la texcalama ni
producto alguno que se utilice.

-Este género Ficus ha pasado hoy 4 formar el género Urostigma, segiin Val-
pers.

Descripcidn.— Propiedades fisicas y organolépticas—Se presenta en masas
poligonales por su presion reciproca, del peso como de una libra, envueltas
en papel de estraza, para que no se peguen, de olor urinoso 6 alealino en el
exterior, y en el interior olor especial desagradable como sebiceo 6 de jabon,
sabor nuloe, color amarillento al exterior y blanco sucio al interior. Compae-
tas, elasticas, y cediendo & la presién del dedo cuando estin recientes y hiime-
das, y duras como madera cuando se han secado, pasado algiin tiempo. M uy
elasticas 4 la tracci6n 4 la manera del hule. Mas densas que el agua.

Se adhiere mucho 4 los cuerpos secos, nada & los hiimedos. Estirdndola 4
manera de formar una lamina, se consigue extenderla 4 tal grado de finura,

que se forma una pelicula tan delgada como la de una burbuja de jabén, blan-
ca v transparente.

Encierra en su masa muchos cuerpos terrosos de diversas dimensiones y

restos de plantas secas, lo que se nota perfectamente al estirar una l4mina del-
gada.

Al aire libre se endurece mucho, en el agua conserva cierta blandura. En
el agua hirviendo se ablanda muchisimo, se pone casi difluente, muy pegajosa
se estira facilmente en hilos largos elésticos, propiedades que pie;'de cu:and{;
baja la temperatura, conservandose por varios dias después con cierta elasti-
cidad, hasta que al fin se endurece completamente.

Esta propiedad de ablandarse con el calor y endurec
meja & la gutapercha.

Composicion quimica.—Voy 4 indicar en extracto
que he determinado por ahora.

erse con el frio la ase-

los principales productos

17.00
Pérdidas, b 20 m U R SR B R ROk 5.60

100 00

Como se ve, las pérdidas son muy considerables; pero hay que advertir que
falta agregar lo que el aleohol disolvid, y el agua que debieron encerrar 10
gramos sometidos al andlisis.

Comercio y cosecha.—Viene & México del pueblo de Yuriria (Michoacan),
en donde la cosechan en los meses de Septiembre hasta Enero. Para recoger
el jugo practican 4 golpe con un instrumento como barreta, incisiones en la
corteza como 4 diez centimetros de distancia unas de otras. El jugo que bro-
ta luego, lo recogen con hojas de 4rbol 6 tiestos de barro y lo van reuniendo
hasta formar una masa més 6 menos grande, que extienden después sobre una
capa de cenizas para que se deseque al aire y al sol, y tome la consistencia
conveniente para formar panes. Al formar éstos, amasan la texealama con la
misma ceniza para aumentar el peso, lo que es un fraude. Cada arbol produ-
ce como seis 6 siete libras en cada cosecha, y cada afio produce jugo, tenien-
do cuidado solamente de que las ineisiones subsecuentes no'sé hagan en los
lugares que las anteriores. Un solo hombre puede recoger al dia 10615 li-
bras de texcalama y aun més. Cada afio se exportan de Yuriria para diver-
sos lugares de la Reptiblica, como 400 arrobas de texcalama, cuyo precio alli
no lo sé; pero en México la he comprado 4 3 pesos arroba. Hs de poc) consu-
mo; y por eso hay poca en el comercio y vale mas.

Usos.— Parches perforados.—DManual operatorio—En las boticas la‘usan pa-
ra formar bizmas. Yo la he aplicado para hacer parches perforados con buen
resultado.

La preparacién es dificil si no se tienen ciertas reglas que la préctica me ha
ensefindo. La manera més sencilla y violenta es la siguiente: Sobre una mesa
se clavan unas puntas de alambre (alfilerillos), formando un cuadro 6 la figura
que se quiera, del tamafio del parche que va & hacerse, y se moja ese lugar: se
ablanda la texcalama en agua caliente, y estando ya suave, no mucho, se es-
tira una lamina més 6 menos gruesa con lag dos manos; se va eolocando la
orilla en los clavos y se estira aquella 14mina hasta que tome el espesor que
se quiera, atorando la orilla sucesivamente en los clavos que faltan. Como esta
operacién se ha hecho con las manos mojadas y todo htmedo para evitar lo
pegajoso, la superficie de la l4mina resinosa cireunserita por los clavos estd
muy htimeda; esta humedad se quita con un lienzo seco, pasandolo répida-
Inel'ltﬂ, y entonces se extiende en la superficie seca un papel 6 género, que se
hace adherir fuertemente por presiones. Se separa entonces la 14mina de tex-
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calama desprendiéndola de los clavos; se recortan las orillas para regularizar-
la; se perfora con un sacabocado sobre lamina de plomo, y queda perfecta la
operacion.

Téngase cuidado de dejar pasar como media hora después de pegar el papel
6 género 4 la lamina de texcalama, para evitar la mucha retracciéon una vez
concluido el parche.

Condiciones para el mejor resultado.—Es mejor estirar la lamina entre dos
personas y colocarla en seguida entre los clavos, regularizando entonces su
espesor por fracciones convenientes.

No debe estar la texcalama muy blanda ni muy dura, esto es, ni muy ca-
liente ni muy fria.

Oualidades de los parches—El parche que resulta queda algo pegajoso; pero
se le quita al poco tiempo. Se puede entonces manejar perfectamente, guardar-
se unos sobre otros sin que se peguen; son muy flexibles, sin ningtin olor. Se
adhieren perfectamente 4 cualquiera parte del cuerpo, bastando el simple ca-
lor natural, y si no, calentandolos ligeramente permanecen pegados mucho
tiempo, resistiendo aun los bafios de agua sin despegarse. No causan incomo-
didad ni por su dureza ni por irritacién que produzcan.

Adulteraciones.—Viene mezclada con tierra, restos de plantas, y sobre todo,
cenizas y arena en la proporcién casi de la mitad de su peso. Ademés, tiene
mucha agua.

Medios de reconocerla.—Hirviendo un fragmento en agua, se deposita la
substancia mineral, particularmente la arena. Si 4 esta agua se agrega dcido
clorhidrico, hay mucha efervescencia y se separan en el fondo por el reposo
y enfriamiento mucha mayor cantidad de materias pulverulentas minerales.
La texcalama queda casi enteramente privada de esas materias y con sus mis-
mas propiedades, aunque me ha parecido que es
blanda.

Tratéandolas por el éter de petréleo, se consigue separar el agua, las sales
y todo resto orgénico. Es el mejor procedimiento para valorizar la texcalama.

México, Diciembre 22 de 1886.—F. Altamirano.

un poco mas pegajosa y

Chicle.

Substancia particular producida por el Chicozapote Achras éapota, L., de
las Sapotéceas. ,

Extraccién—E] chicle se extrae de la corteza 6 de los frutos.

De la corteza.—Haciendo incisiones que penetren hasta los vasos laticiferos
se escurre un jugo lechoso que al atravesar las diferentes capas de la cor :
va disolviendo las substancias rojas y al contacto del aire se concreta. B
guida se reune esta especie de lagrimas y se les da la forma de panes, que es-
Fé,n muy sucios al exterior, blancos, elasticos, y de un color blanco ;'ojizo al
interior, mas consistentes al exterior, quebradizos y de un color rojizo.

teza,
n se-
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De los frutos.—Quebrando las semillas en un mortero y dejando fermentar
la masa, se produce un liquido que tiene en suspension el chicle virgen; se le
deja escurrir por cualquier medio para recogerlo, dandole después la misma
forma de panes; pero se distinguen éstos de los del chicle comiin, producto de
la corteza, en que no contienen substancia roja, en que dejan menos cenizas
por la incineracion, siendo casi soluble en el éter, al que le comunica un color
blanco amarillento. La parte disoluble se divide por el alecohol como el chicle
comin, en dos partes. Los panes del chicle virgen son de un color blanco al
interior, amarillo en la superficie, desarrollando un olor semejante al del acei-
te de coco al hervirlos en el agua; quemando una pequefia cantidad se produ-
cen humos de un olor repugnante.

Sometido 4 la destilacién seca el chicle comtin, se obtienen diferentes liqui-
dos que todos tienen una reaccién écida, y son los siguientes:

Entre 90° y 100° pasa agua cargada de 4cidos.

Entre 100° y 110° pasa un liquido amarillo—pardusco de consistencia olea-
ginosa, el que al contacto del aire toma un aspecto resinoso, de color pardo,
olor empireumatico, repugnante, sabor acre, que es soluble en los alcoholes
amilico y ethilico, en el cloroformo, la bencina y el sulfuro de carbono, comu-
nicandoles 4 estos liquidos un color amarillo.

El 4cido sulfirico toma un color pardo con este liquido; pasado entre 100°
y 110°, el clorhidrico lo toma rosado, el azético amarillo. Disuelve al iodo y
fésforo, no disuelve el mismo chicle, ni la goma elastica, ni el azufre.

Es combustible, arde con una llama fuliginosa, su punto de ebullicion es
inferior & 100°.

A la temperatura de 124° se obtiene un liquido amarillo—pardo muy espe-
s0, opaco & la temperatura de 20°, transparente 4 la de 75°, su olor es menos
marcado que el anterior, su sabor ligeramente acre, sus demés propiedades
fisicas son las mismas. ‘

Entre 130° y 135° pasa otro liquido oleaginoso, rojo pardo, de sabor muy
acre, mas ligero que el agua. ;

Entre 140° y 145°, pasa un liquido rojizo con las mismas propiedades fisi-
cas que los anteriores.

Entre 150° y 160° se obtiene un liquido méas fluido que los anteriores, di-
ferenci4ndose de ellos por algunas propiedades, y que es insoluble en el al-
cohol ethilico, en la glicerina, y soluble en el éter sulftirico.

Entre 160° y 170° pasa otro liquido insoluble en los aceites fijos y volati-
les, que se disuelve en el cloroformo y que disuelve al fésforo y al iodo, al chi-
cle y no al azufre.

Entre 170° y 180° se obtiene un liquido cuyo punto de ebullicién es de 120°,
més ligero que el agua, insoluble en los aceites volatiles, soluble en los otros
disolventes.

Entre 180° y 190° se obtiene ofro liquido cuyas propiedades son las mis-
mas del anterior.

El liquido que se obtiene entre 190° y 200° disuelve al chicle, al fésforo y
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al iodo en pequefia cantidad. Es soluble en el alecohol ethilico, en el éter sul-
flrico y acético, é insoluble en los aceites fijos y volatiles.

A la temperatura de 200° y 210° se obtiene un liquido mas fluido que los
anteriores, diferenciandose de ellos por su punto de ebullieién y por no disol-
verse en algunos disolventes.

A la de 210° y 220° se obtiene un liquido més fluido que el anterior. En-
tre 220° y 230°, pasa un liquido que es atin mas fluido. Quedando por resi-
duo una substancia negra de aspecto bituminoso, insoluble en el agua y mas
ligera que ésta.

Composicidn.—El chicle comin contiene en 100 gramos:

17.20
9.00
6 40
Pequefiisima cantidad de almidén, substancias rojas,
amarilag aales. o . oo id e GG ER IO < LB 8.20
Pérdida

100.00

Incinerando dicho chicle da 6.5 por ciento de cenizas, y analizadas éstas por
el método de Peligot, contienen en 100 partes:

03
70.0
0.5
04
5.0
6.0
6.3
4.7
6.8

Suma total 100.0

L corteza contiene lo siguiente:

Tanino
Substancia roja
Goma

Malato de potasa
Idem de eal
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Fosfato de cal
Idem de magnesia
Idem de fierro
Sulfato de potasa
Cloruro de potasio

Cvcye ~ . - - . - -
Siliza, lefioso y principio semejante 4 la saponina

Suma total

Para obtener el principio semejante 4 la saponina se trata la corteza puli-
verizada por el alcohol rectificado, que da una solucion amarilla; se evapora
esta solucidén hasta la sequedad. El residuo, que es rojo—pardo, se trata por el
éter, el que disuelve 4 una substancia roja, amarga, de reaccién acida, que
parece ser de naturaleza complexa, soluble en el alcohol y en el éter y de olor
repugnante.

El residuo es el principio que tiene mucha semejanza con la saponina, pero
estd atin impuro con la materia colorante roja que le acompafia. Se le purifica
filtrando la solucion alcohdlica varias veces sobre carbén animal; de esta ma-
nera se logra quitar casi del todoe la substancia roja, perdiendo una gran can-
tidad del principio semejante & la saponina. Evaporado el aleohol da una subs-
tancia soluble en el agua fria: mayor cantidad disuelve el agua tibia en el
alcohol ethilico; pero es insoluble en el éter sulftirico, en los aceites fijos y vo-
latiles. Estas disoluciones tienen la propiedad de espumear por la agitacion.

En el comercio se distinguen dos clases de la droga:

12 Chicle virgen, en panes de dimensiones diversas, superficialmente de co-
lor amarillo, blancos al interior, homogéneos; masticandolo se hace dictil, al
grado de poderse amoldar; cuando se le coloca en agua hirviendo produce un
olor semejante al del aceite de coco.

2¢ Chicle comtin, se distingue del anterior por su coloracién rojiza en la par-
te externa de los panes y rosada interiormente.

Actualmente se hace una preparacién llamada chicle de salones, que con-
siste en hacer unos pequefios panes de chicle y azticar con alguna esencia, se
usan como masticatorios. Con chicle comtn se falsifica la texcalama, lo que
se reconoce quemando la substancia qus da un olor agradable si tiene ch}cle
é hirviéndola con agua toma un color amarillo, pero queda transparente si no
hay chicle. :

El estudio de esta substancia fué hecho por el Sr. Doctor Uribe.




