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RESUMEN

El desgaste de prétesis de cadera en personas con elevada actividad fisica, implica
problemas en la salud provocando re-operaciones que involucran tiempos de recuperacion y
terapia fisica prolongados, desembolso de dinero y el sufrimiento de una intervencién

quirirgica muy pesada.

En el presente trabajo se propone una modificacién microestructural del implante
quirirgico metalico a partir de la condicién de colada, mediante un tratamiento térmico de
solucion, como medio para disminuir el desgaste en la contraparte polimérica, esto debido
al cambio en la condicién superficial de la pieza metalica, la cual influye en el mecanismo

de desgaste presente en ¢l sistema bajo condiciones lubricadas.

Las prucbas de desgaste se efectuaron en una maquina de desgaste tipo bloque en
anillo de¢ acuerdo a la norma ASTM G-77 para contacto conformante, en todas las
condiciones de prueba en un recorrido de 1000 metros en deslizamiento continuo, se

realizaron mediciones de la fuerza de friccion y del volumen desgastado.

De los resultados obtenidos se establece que la condicidén superficial de la pieza
metalica tiene un alto impacto en el mecanismo de desgaste de la pieza polimérica, el cual
puede ser cohesivo ¢ inicrfacial, presentandose menor dafio en las piezas que son pulidas y
con tiempos de tratamiento cortos al generar volimenes de desgaste bajos en el periodo

inicial de prueba.



