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Figura 6.24 Bloque de polietileno en contacto con el bloque AC2 a 1000X.
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Figura 6.25 Bloque de polietileno en contacto con el anillo AC3 a 40X.
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Figura 6.26 Bloque de polietileno en contacto con el anillo AC3 a 200X.
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Figura 6.27 Bloque de polietileno en contacto con el anillo AC3 a 1000X.
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OHZm=2ZprN—-ttwumng

Figura 6.28 Bloque de polietileno en contacto con el anillo TS 1.5 a 40X.
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Figura 6.29 Bloque de polietileno en contacto con el anillo TS 1.5 a 200X.
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Figura 6.30 Bloque de polietileno en contacto con el anillo TS 1.5 a 1000X.
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Figura 6.31 Bloque de polictileno en contacto con el anillo TS 3.5 a 40X.
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Figura 6.32 Bloque de polietileno en contacto con el anillo TS 3.5 a 200X,
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Figura 6.33 Bloque de polietileno en contacto con el anillo TS 3.5 a
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Figura 6.34 Bloque de polietileno en contacto con el anillo TS 6.5 a 40X.
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Figura 6.35 Bloque de polietileno en contacto con el anillo TS 6.5 a 200X.
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Figura 6.36 Bloque de polietileno en contacto con el anillo TS 6.5 a 1000X.



