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PROLOGO

El trabajo que a continuacion usted va a leer es un trabajo que promete en un
tiempo no muy lejano, un avance cientifico dentro de la industria del vidrio,
puesto que se presentan graves problemas en sus hornos debido al deterioro
paulatino que sufren los ladrillos refractarios.

En esta tesis se presenta la posibilidad de mejorar el comportamiento de los
refractarios AZS cuando conforman hornos y, que son los responsables de
mantener al vidrio en estado fundido.

La formulacion AZS 43 20 37 sinterizada en el laboratorio puede ser la punta
para poder fabricar ladrillos refractarios con un tiempo de permanencia mas
prolongado durante la fabricacién del vidrio, pero para llegar a esto es
necesario estudiar de forma sistemdtica estos ceramicos (A-Z-S) para
comprender mejor su comportamiento cuando se encuentran en contacto con el
vidrio.

Cabe hacer mencién que el trabajo desarrollado durante esta tesis, fue un
trabajo arduo y tenaz y, los resultados obtenidos en el mismo, son un reflejo de

la capacidad cientifica y de responsabilidad de mi estudiante.

@Patricia Rodriguez Lipez
Ciudad Universitaria

Agosto 2003



