Apéndices



Apéndice A
Tiempo de Sequimiento Postoperatorio

No. Paciente -Nombre Sitio Injerto Tiempo de Seguimiento
1.5 No 19 meses (Biopsia No. §)
1 MJIM
2.5 Hidroxiapatita 16 meses (Biopsia No. 6)
2 AH 2.2 Hidroxiapatita 19 meses
3 LFG 1.5 Hidroxiapatita 19 meses
24 Hidroxiapatita 19 meses
4 ML
24 No 19 meses
5 VH 1.2 Hidroxiapatita 18 meses (Biopsia No.3)
6 TMQ 2.4 No 18 meses
1.2 Hidroxiapatita .
7 JR No se presenté a mediciones
2.2 Hidroxiapatita finales
8 JBM 4.5 Hidroxiapatita 18 meses
9
DT 4.5 No 18 meses
10 JB 2.2 No 18 meses (Biopsia No. 1)
11 ™ 2.2 Hidroxiapatita 17 meses (Biopsia No. 2)
12 MS 14 No 17 meses
13 GC 4.5 No 15 meses
14 FR 1.4 No 16 meses (Biopsia No. 4)
15 MAV 11 Hidroxiapatita 15 meses
16 BR 14 Hidroxiapatita 14 meses
11 No 14 meses
17 JRG 2.2 No 14 meses
1.2 No 14 meses




APENDICE B

Hoja de Captacion de Datos
Parametro: Indice de Placa Bacteriana (Quigley & Hein modificado por
Turesky)
Paciente:
Fecha:
Medicién:
SUPERIOR
Derecho lzquierdo
Bucal
Palatin
Qo

Bucal

Lingual

INFERIOR

Derecho lzquierdo




APENDICE C

Hoja de Captacion de Datos
Parametro: Indice Gingival (L3e & Silness)

Paciente:
Fecha:
Medicion:

DERECHO
Superior

P

2 Mo 1Mo 2 Bi 1 Bi Cus Lat
Cen

L

Inferior

IZQUIERDO
Superior

2 Mo 1Mo 2 Bi 1Bi Cus Lat
Cen

L

Inferior

2X = X=




APENDICE D

Forma de Consentimiento (*)

Constancia de Participacion Voluntaria

Yo , he sido invitado

a participar en el estudio de Investigacibn que realiza la Dra. Ana Cecilia Trevifio Flores
en el Postgrado de Periodoncia de la Facultad de Odontologia de la Universidad
Auténoma de Nuevo Ledn, con el propsito de evitar la pérdida de hueso que se pierde

después de una extraccién dentaria.

Entiendo que me sera realizada una cirugia con anestesia local, la cual consistira
en la extraccion de una pieza dentaria, la cual requiere ser eliminada por razones
ajenas al estudio. Inmediatamente después, se me colocard un material de tefion
expandido, mismo que ha sido aprobado para su uso en seres humanos, y
recomendado para impedir que la encia penetre al interior del alvéolo y pueda lienarse
de hueso. Estoy enterado que se me colocaran unos puntos de sutura y que se dejara

ol material expuesto parciaimente en mi boca de 6 a 8 semanas.

Se me ha informado que debo acudir semanalmente a una cita de revision, y que
debo utilizar un enjuague comercial que contenga clorhexidina durante este tiempo, al
final del cual me sera retirado el material con un procedimiento quirurgico simple, bajo

anestasia local.



Se me informd que para el monitoreo del 4rea tratada, me seran tomadas medidas,
modelos y fotografias durante desde el inicio del estudio, y hasta terminar el tiempo de
seguimiento, el cual sera de minimo 12 y maximo 24 meses.

Asimismo, se me explic6 que debido a que cada paciente y cada caso son
diferentes, se me explicardn detalladamente algunos otros puntos que deberén

ser tomados en cuenta en mi caso particular.

Se me explicd que mi participacién en este proyecto es muy valiosa, ya que
permitira desarrollar un estudio controlado sobre un tratamiento que ofrece numerosos
beneficios.

Se me inform6 que el Postgrado de Periodoncia y diversos patrocinadores cubrirdn

los gastos de las cirugias y los materiales que se utilicen en esta investigacion.

Después de haber leido lo anterior, acepto participar VOLUNTARIAMENTE en
este estudio, y me comprometo a seguir las indicaciones que se me hagan

durante la realizacién del mismo.

Nombre completo:

Firma:

Fecha:

(") Este proyecto de investigacién esté conducido de acuerdo a ia Declaracién de Helsinki
en 1876, revisada en 1983, para la Investigacion en seres humanos. Asimismo, este

proyecto ha sido revisado y aprobado por el Consejo de Investigacién de Maestrfa de Ia
Facultad de Odontologia de la Universidad Auténoma de Nuevo Ledn.




Apéndice E

Secuencia del Proceso de Laboratorio para la Tincién de

HEMATOXILINA y EOSINA (%)
Xilol (rojo) 7 minutos
Xilol (rojo) 7 minutos
Etanol absoluto (azul) Sumergir 10 veces
Etanol 95% (azul) Sumergir 10 veces
Etanol 95% (azul) Sumergir 10 veces
Agua Destilada Enjuagar hasta que el agua comra con
suavidad
Hematoxilina (azul) 1 minuto
Agua Corriente Enjuagar 2-3 minutos
Agua Amonia (azul) 2 minutos
Agua Cormriente 2-3 minutos
Eosina (rojo) 1 minuto
Etanol 95% (azul) Enjuagar
Etanol 95% (azul) Enjuagar
Etanol Absoluto (azul) 1-2 minutos
Etanol Absoluto (azul) 1-2 minutos
Xilol (rojo) 2 minutos
Xilol (rojo) 2 minutos

Colocar el cubreobjetos sobre las muestras.

(*) Informacién proporcionada por Ms. Joe Taylor, Jefa del Laboratorio de Servicios de

Histologia de la Escuela de Odontologia de la Universidad de Baylor, en Dallas, Texas.
USA.



Apéndice F

Hoja de Control y Sequimiento

Nombre del Paciente

Namero de Paciente Grupo

Sitio Experimental
< Membrana fd_PTFE

Parcialmente expuesta Cubierta

< Injerto de Hidroxiapatita reabsorbible Si

Fecha de colocacién del material
Fecha del Retiro del material

Observaciones al retirar l]a membrana

No

Tiempo de seguimiento después del retiro de la membrana

< Biopsia Si Numero

Complicaciones

No

Comentarios
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